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Näytteenotto

Näyneenotossa käytettiin Terri-telamaastureiden pWallerakennettuja porausyksi-
köitå, hydraulivasaroina HH50 ja näytteenottimina 35 mm:n läpirnittaiset läpivir-
tausnäytteenottimet. Jokaisesta näytteenottopailcasta otettiin yksi näyte mahdolli-
simman syvaltå. Näytteet numeroitiin juoksevasti aloittaen numerosta N92898000,
nåytteitå otettiin 459 kpl, käytetty viimeinen numero N92898458. Näytteiden
ehdoton enemmist6 on moreeninäytteitå, rapakallionäytteitå saatiin 41 ja yhdesså
paikassa jåådin lajittuneeseen kerrokseen. Yleisin näytteenottosyvyys oli 5-7 met-
riå, mutta proffilien vålillå on keskisyvyydesså suuria eroja, syvimmåltå otettu
näyte on 15 metrin syvyydestå.

Näytteiden käsittely ja analysointi

Näytteet kuivattiin ja seulottiin 0.063 mm:n seulalla kahteen lajitteeseen. Hienompi
lajite (<0.063mm) analysoitiin ICP-AES ja GAAS (Au) menetelmillå, menetelmå-
koodit 511P ja 521U.

Tulostus

Analyysitulokset 31 alkuaineen pitoisuuksista tulostettiin listauksena. Kuparin ja
kullan pitoisuudet tulostettiin lisåksi myös 1:4000 ja 1:8000-mittakaavaisina
karttoina, joissa näytteenottopisteeseen piirretyn kahdeksankulmion läpimitta
ilmaisee pitoisuusluokan ja korkeimmat pitoisuudet on ilmaistu maksimikokoisen
kuvion viereen tulostettuna numeroarvona.
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Tulosten tarkastelua

Moreeni.n kulkeutumismatkatutkirnuksia en alueelta tunne, mutta oletan moreenin
pohjaosan kåytånnösså paikalliseksi, alle sata metriå kulkeutuneeksi. Pohjois-
kalottiprojektin tuloksissa moreenin kulkeutumissuunnaksi on esitetty suunnilleen
etelåstå pohjoiseen. Moreenin alla todennåköisesti on paikalleen rapautunut kerros
kallion pinnalla jokseenkin joka kohdassa, mutta moreenikerroksen paksuudesta ja
lohkareisuudesta johtuen selvien rapakallionäytteiden osuus näytteistå jäi odotettua
pienemmåksi. Rapautuneen aineksen osuus moreeninäytteisså on todennäköisesti
suuri ja moreenigeokemian antamaa kuvaa voidaan käsitellå jokseenkin suorana
heijastumana kallioperån pitoisuusvaihteluista. Pitoisuusarvoihin sinånså on
rapautuminen ja jaatikön sekoitusty6 saattanut vaikuttaa voimakkaastikin.
Aiueellisiin kartoitusaineistoihin verrattuna sekå kuparin ettå kullan keskipitoisuus
on Cabardasjåkkan alueella erittåin korkea. Kultapitoisuudet eivåt näyttårsi korre-
loivan minkåån muun alkuaineen pitoisuuksien kanssa sen paremmin positiivisesti
kuin negatiivisestilcaan. Tilanne on ollut sama jokaisessa tåhån mennesså tarkaste-
lemassani aineistossa. Cabardasjåkkan alueen itå- ja lånsireuna eroavat toisistaan
siinå suhteessa, ettå itåreunalla Sukkesmaran osa-alueella korkeiden Cu- ja Au-
pitoisuuksien välilä on jonkinlaista positiivista korrelaatiota. Lånsireunalla sijaitse-
vat korkeimmat yksittåiset pitoisuudet (6350 ppm Cu ja 178 ppb Au), mutta
kumpaankaan ei Ility toisen alkuaineen anomaalista pitoisuutta. Lånsireunalla
ainoastaan kailckein etelåisimmån proffilin näytteesså N92898439 on sekå kuparin
ettå kullan pitoisuus anomaalinen (578 pprn Cu, 24.2 ppb Au). Selvin positiivinen
korrelaatio korkeilla Cu- ja Au-pitoisuuksilla on itäisen Sukkesmaran osa-alueen
kolmella pohjoisella linjalla. Samalla osa-alueella on ainoa tapaus, jossa anomaali-
set Au-pitoisuudet ovat perakkäisisså näytteenottopaikoissa. Näistå näytteistå mi-
sessa on anomaalinen Cu-pitoisuus (N92898056, 895 ppm Cu, 159 ppb Au), toi-
sessa normaali taustapitoisuus (N92898055, 44.9 ppm Cu, 30.9 ppb Au).
Nåytteenottosyvyydellå ei yleenså ole korrelaatiota Cu- eikå Au-pitoisuuden
kanssa, vaikka korkein Au-pitoisuus onkin syvirnmåltå otetussa näytteesså (N92-
898389, 15 m, moreeni, 178 ppb Au). Korkeimmat Cu-pitoisuudet ovat rapakal-
lionäytteisså, kuten tavallista, korkeita Au-pitoisuuksia sen sijaan on tasapuolisesti
kaikissa näytemateriaaleissa.
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Yhteenveto

Maaperån geokemian tud•m•nen rinnan geofysikaalisten mittausten kanssa näyttäisi
soveltuvan alueelle hyvin, koska maapeitteen normaalia suuremmasta paksuudesta
ja lohkareisuudesta huolimatta näytteet saadaan sen pohjaosasta kevyellåkin
hydraulikalustolla. Moreenin paikallisuus helpottaa tulkintaa. Pitoisuuksien lukuar-
voja vertailtaessa on eduksi tietåå, onko alkuperålnen näyte ollut moreenia vai
rapakalliota, koska moreenin syntyesså tasoittuvat rapautumisessa syntyneet sekå
rikastumisen ettå köyhtymisen åliriarvot.

Pelkån geokerniallisen aineiston perusteella on tutkimusalueelta vaikea osoittaa
selvåsti tårkeintå jatkotutkimuskohdetta. Ero itå- ja lånsireunan vålillå saattaa
johtua mineralisaatioiden asennosta. Anomaalisten näytteiden suurempi lukumåårå
ja Cu/Au-korrelaatio alueen itåreunalla sopisivat loiva-asentoiseen mineralisaatioon
ja tarkkarajaiset erilliset anomaliat alueen lånsireunalla jyrkkäasentoiseen minera-
lisaatioon. Yksi låhestymistapa voisi olla kairata idåstå alkaen ne geofysiikan
anomaliat, joihin sisåltyvåt tåmån aineiston yli 100 ppb Au-pitoisuudet.

Liitteet

kenttähavainnot

analyysitulokset paperitulosteena ja levykkeellå
pistenumerokartat

Au- ja Cu-pitoisuuskartat



KENTTÄHAVAINNOT

KOHDE: KAUTOKEINO / CABARDASJÅKKA
VUOSI: 1992
NÄYTTEITÄ: 459

NÄYTE-
NUMERO

SYV X-
KOORD

Y-
KOORD

AF
NES

N9284000 095 7666.000 583.300 MR
N92898001 076 7666.000 583.320 MR
N92898002 063 7666.000 583.340 MR
N92898003 096 7666.000 583.360 MR
N92898004 040 7666.000 583.380 MR

N92898005 044 7666.000 583.400 MR
N92898006 037 7666.000 583.420 MR
N92898007 034 7666.000 583.440 MR
N92898008 031 7666.000 583.460 MR
N92898009 027 7666.000 583.480 MR

N92898010 065 7666.000 583.500 MR
N92898011 048 7666.000 583.520 MR
N92898012 080 7666.000 583.540 MR
N92898013 061 7666.000 583.560 MR
N92898014 066 7666.000 583.580 WIR

N92898015 018 7666.000 583.600 MR
N92898016 057 7666.000 583.620 LA
N92898017 032 7666.000 583.640 MR
N92898018 020 7666.000 583.660 MR
N92898019 055 7666.000 583.680 MR

N92898020 038 7666.000 583.700 MR
N92898021 032 7666.200 583.300 MR
N92898022 078 7666.200 583.320 MR
N92898023 075 7666.200 583.340 MR
N92898024 087 7666.200 583.360 MR

N92898025 050 7666.200 583.380 MR
N92898026 063 7666.200 583.400 MR
N92898027 088 7666.200 583.420 MR
N92898028 060 7666.200 583.440 MR
N92898029 100 7666.200 583.460 MR
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N92898030 074 7666.200 583.480 MR
N92898031 072 7666.200 583.500 MR
N92898032 056 7666.200 583.520 MR
N92898033 040 7666.200 583.540 MR
N92898034 058 7666.200 583.560 MR

N92898035 050 7666.200 583.580 MR
N92898036 097 7666.200 583.600 MR
N92898037 060 7666.200 583.620 MR
N92898038 041 7666.200 583.640 MR
N92898039 030 7666.200 583.660 MR

N92898040 032 7666.200 583.680 MR
N92898041 033 7666.200 583.700 MR
N92898042 045 7666.400 583.200 MR
N92898043 032 7666.400 583.220 MR
N92898044 052 7666.400 583.240 MR

N92898045 027 7666.400 583.260 MR
N92898046 033 7666.400 583.280 MR
N92898047 031 7666.400 583.300 MR
N92898048 025 7666.400 583.320 MR
N92898049 040 7666.400 583.340 MR

N92898050 037 7666.400 583.360 MR
N92898051 042 7666.400 583.380 MR
N92898052 064 7666.400 583.400 MR
N92898053 042 7666.400 583.420 MR
N92898054 051 7666.400 583.440 MR

N92898055 053 7666.400 583.460 MR
N92898056 036 7666.400 583.480 MR
N92898057 057 7666.400 583.500 MR
N92898058 076 7666.400 583.520 MR
N92898059 057 7666.400 583.540 MR

N92898060 055 7666.400 583.560 MR
N92898061 040 7666.400 583.580 MR
N92898062 050 7666.400 583.600 MR
N92898063 127 7666.400 583.620 MR
N92898064 149 7666.400 583.640 MR

N92898065 037 7666.400 583.660 MR
N92898066 100 7666.400 583.680 MR
N92898067 037 7666.400 583.700 MR
N92898068 045 7666.600 583.200 MR
N92898069 026 7666.600 583.220 MR
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N92898070 085 7666.600 583.240 MR
N92898071 043 7666.600 583.260 MR
N92898072 020 7666.600 583.280 MR
N92898073 051 7666.600 583.300 MR
N92898074 020 7666.600 583.320 MR

N92898075 020 7666.600 583.340 MR
N92898076 018 7666.600 583.360 MR
N92898077 058 7666.600 583.380 MR
N92898078 020 7666.600 583.400 MR
N92898079 030 7666.600 583.420 MR

N92898080 040 7666.600 583.440 MR
N92898081 040 7666.600 583.460 MR
N92898082 055 7666.600 583.480 MR
N92898083 030 7666.600 583.500 MR
N92898084 048 7666.600 583.520 NER

N92898085 090 7666.600 583.540 MR
N92898086 111 7666.600 583.560 MR
N92898087 100 7666.600 583.580 MR
N92898088 085 7666.600 583.600 MR
N92898089 098 7666.600 583.620 MR

N92898090 047 7666.600 583.640 MR
N92898091 040 7666.600 583.660 MR
N92898092 027 7666.600 583.680 MR
N92898093 032 7666.600 583.700 MR
N92898094 030 7666.600 583.720 MR

N92898095 030 7666.600 583.740 MR
N92898096 070 7666.600 583.760 MR
N92898097 116 7666.600 583.780 MR
N92898098 026 7666.600 583.800 MR
N92898099 136 7666.800 583.300 MR

N92898100 030 7666.800 583.320 MR
N92898101 020 7666.800 583.340 MR
N92898102 030 7666.800 583.360 MR
N92898103 033 7666.800 583.380 MR
N92898104 030 7666.800 583.400 MR

N92898105 060 7666.800 583.420 RP
N92898106 054 7666.800 583.440 MR
N92898107 040 7666.800 583.460 MR
N92898108 040 7666.800 583.480 RP
N92898109 030 7666.800 583.500 MR
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N92898110 034 7666.800 583.520 MR
N92898111 021 7666.800 583.540 MR
N92898112 058 7666.800 583.560 MR
N92898113 036 7666.800 583.580 MR
N92898114 063 7666.800 583.600 MR

N92898115 033 7667350 582.840 MR
N92898116 017 7667350 582.860 MR
N92898117 010 7667.350 582.880 MR
N92898118 027 7667.350 582.900 MR
N92898119 023 7667.350 582.920 MR

N92898120 010 7667.350 582.940 MR
N92898121 013 7667350 582.960 MR
N92898122 015 7667350 582.980 MR
N92898123 007 7667.350 583.000 MR
N92898124 018 7667.350 583.020 MR

N92898125 018 7667.350 583.040 MR
N92898126 010 7667.350 583.060 MR
N92898127 030 7667.350 583.080 MR
N92898128 030 7667.350 583.100 MR
N92898129 037 7667.350 583.120 MR

N92898130 027 7667.350 583.140 MR
N92898131 052 7667.350 583.160 MR
N92898132 018 7667.350 583.180 MR
N92898133 043 7667.350 583.200 MR
N92898134 070 7667.350 583.220 MR

N92898135 048 7667.350 583.240 MR
N92898136 072 7667.350 583.260 MR
N92898137 053 7667.350 583.280 MR
N92898138 100 7667350 583.300 RP
N92898139 092 7667350 583.320 MR

N92898140 095 7667.350 583.340 MR
N9289814I 088 7667.350 583.360 MR
1492898142 103 7667.350 583.380 MR
1492898143 048 7667.350 583.400 MR
1492898144 113 7667.350 583.420 RP

N92898145 030 7667.350 583.440 MR
1492898146 082 7667.350 583.460 MR
N92898147 075 7667.350 583.480 MR
N92898148 082 7667.350 583.500 MR
N92898149 030 7667.350 583.520 MR
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N92898150 040 7667.350 583.540 MR
N92898151 052 7667.350 583.560 MR
N92898152 036 7667.450 582.840 MR
N92898153 020 7667.450 582.860 MR
N92898154 038 7667.450 582.880 MR

N92898155 037 7667.450 582.900 MR
N92898156 028 7667.450 582.920 MR
N92898157 028 7667.450 582.940 MR
N92898158 028 7667.450 582.960 MR
N92898159 020 7667.450 582.980 MR

N92898160 030 7667.450 583.000 MR
N92898161 018 7667.450 583.020 MR
N92898162 036 7667.450 583.040 MR
N92898163 010 7667450 583.060 MR
N92898164 031 7667.450 583.080 MR

N92898165 030 7667.450 583.100 MR
N92898166 037 7667450 583.120 MR
N92898167 020 7667.450 583.140 MR
N92898168 010 7667.450 583.160 MR
N92898169 020 7667.450 583.180 MR

N92898170 027 7667450 583.200 MR
N92898171 027 7667.450 583.220 MR
N92898172 012 7667.450 583.240 MR
N92898173 040 7667.450 583.260 MR
N92898174 015 7667450 583.280 MR

N92898175 021 7667.450 583.300 MR
N92898176 026 7667.450 583.320 MR
N92898177 024 7667.450 583.340 MR
N92898178 018 7667.450 583.360 MR
N92898179 090 7667.450 583.380 MR

N92898180 135 7667.450 583.400 RP
N92898181 040 7667450 583.420 MR
N92898182 050 7667.450 583.440 MR
N92898183 016 7667.450 583.460 MR
N92898184 066 7667.450 583.480 MR

N92898185 012 7667450 583.500 MR
N92898186 014 7667.450 583.520 MR
N92898187 024 7667.450 583.540 MR
N92898188 012 7667.450 583.560 MR
N92898189 010 7667.550 582.800 MR
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N92898190 010 7667.550 582.820 MR
N92898191 026 7667.550 582.840 MR
N92898192 036 7667.550 582.860 MR
N92898193 010 7667.550 582.880 MR
N92898194 030 7667.550 582.900 MR

N92898195 028 7667.550 582.920 MR
N92898196 011 7667.550 582.940 MR
N92898197 023 7667.550 582.960 MR
N92898198 010 7667.550 582.980 MR
N92898199 020 7667.550 583.000 MR

N92898200 016 7667.550 583.020 MR
N92898201 028 7667.550 583.040 RP
N92898202 010 7667.550 583.060 MR
N92898203 024 7667.550 583.080 RP
N92898204 014 7667.550 583.100 MR

N92898205 035 7667.550 583.120 MR
N92898206 012 7667.550 583.140 MR
N92898207 017 7667.550 583.160 RP
N92898208 050 7667.550 583.180 MR
N92898209 045 7667.550 583.200 MR

N92898210 018 7667.700 580.500 MR
N92898211 038 7667.700 580.520 MR
N92898212 046 7667.700 580.540 MR
N92898213 011 7667.700 580.560 MR
N92898214 022 7667.700 580.580 MR

N92898215 017 7667.700 580.600 MR
N92898216 033 7667.700 580.620 MR
N92898217 010 7667.700 580.640 MR
N92898218 010 7667.700 580.660 MR
N92898219 031 7667.700 580.680 MR

N92898220 020 7667.700 580.700 MR
N92898221 113 7667.700 580.720 MR
1492898222 026 7667.600 580.500 MR
N92898223 031 7667.600 580.520 MR
N92898224 050 7667.600 580.540 MR

N92898225 033 7667.600 580.560 RP
1492898226 021 7667.600 580.580 MR
N92898227 026 7667.600 580.600 MR
N92898228 034 7667.600 580.620 RP
N92898229 032 7667.600 580.640 MR
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N92898230 030 7667.600 580.660 RP
N92898231 064 7667.600 580.680 MR
N92898232 065 7667.600 580.700 RP
N92898233 070 7667.600 580.720 RP
N92898234 090 7667.600 580.740 MR

N92898235 050 7667.600 580.760 MR
N92898236 021 7667.600 580.780 MR
N92898237 082 7667.600 580.800 MR
N92898238 016 7667.500 580.500 MR
N92898239 016 7667.500 580.520 MR

N92898240 008 7667.500 580.540 MR
N92898241 010 7667.500 580.560 MR
N92898242 005 7667.500 580.580 MR
N92898243 016 7667.500 580.600 MR
N92898244 013 7667.500 580.620 MR

N92898245 020 7667.500 580.640 MR
N92898246 056 7667.500 580.660 MR
N92898247 058 7667.500 580.680 MR
N92898248 015 7667.500 580.700 MR
N92898249 065 7667.500 580.720 RP

N92898250 081 7667.500 580.740 RP
N92898251 028 7667.500 580.760 MR
N92898252 075 7667.500 580.780 MR
N92898253 057 7667.500 580.800 MR
N92898254 102 7667.500 580.820 MR

N92898255 023 7667.500 580.840 MR
N92898256 084 7667.500 580.860 MR
N92898257 082 7667.500 580.880 MIR
N92898258 078 7667.500 580.900 MR
N92898259 005 7667.400 580.500 RP

N92898260 013 7667.400 580.520 RP
N92898261 016 7667.400 580.540 RP
N92898262 034 7667.400 580.560 RP
N92898263 023 7667.400 580.580 RP
N92898264 021 7667.400 580.600 MR

N92898265 050 7667.400 580.620 RP
N92898266 060 7667.400 580.640 MR
N92898267 062 7667.400 580.660 RP
N92898268 052 7667.400 580.680 MR
N92898269 042 7667400 580.700 MR
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N92898270 054 7667.400 580.720 MR
N92898271 080 7667.400 580.740 RP
N92898272 079 7667.400 580.760 RP
N92898273 016 7667.400 580.780 MR
N92898274 018 7667.400 580.800 MR

N92898275 029 7664.650 580.650 MR
N92898276 026 7664.650 580.670 MR
N92898277 050 7664.650 580.690 MR
N92898278 062 7664.650 580.710 MR
N92898279 076 7664.650 580.730 MR

N92898280 023 7664.650 580.750 MR
N92898281 056 7664.650 580.770 RP
N92898282 046 7664.650 580.790 MR
N92898283 006 7664.650 580.810 RP
N92898284 007 7664.650 580.830 RP

N92898285 015 7664.650 580.850 RP
N92898286 006 7664.650 580.870 RP
N92898287 007 7664.650 580.890 RP
N92898288 006 7664.650 580.910 MR
N92898289 004 7664.650 580.930 KA

N92898290 014 7664.650 580.950 MR
N92898291 044 7664.650 580.970 MR
N92898292 093 7664.650 580.990 MR
N92898293 146 7664.650 581.010 MR
N92898294 126 7664.650 581.030 MR

N92898295 086 7664.650 581.050 MR
N92898296 073 7664.650 581.070 MR
N92898297 038 7664.650 581.090 MR
N92898298 068 7664.650 581.100 MR
N92898299 090 7664.650 581.110 MR

N92898300 104 7664.650 581.120 MR
N92898301 080 7664.650 581.130 MR
N92898302 076 7664.650 581.140 MR
N92898303 120 7664.650 581.150 MR
N92898304 113 7664.650 581.160 MR

N92898305 114 7664.650 581.170 MR
N92898306 084 7664.650 581.180 MR
N92898307 072 7664.650 581.190 MR
N92898308 093 7664.650 581.200 MR
N92898309 058 7664.550 580.800 MR
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N92898310 017 7664.550 580.820 MR
N92898311 010 7664.550 580.840 MR
N92898312 021 7664.550 580.860 MR
N92898313 012 7664.550 580.880 RP
N92898314 017 7664.550 580.900 RP

N92898315 025 7664.550 580.920 RP
N92898316 020 7664.550 580.940 RP
N92898317 020 7664.550 580.960 MR
N92898318 040 7664.550 580.980 MR
N92898319 085 7664.550 581.000 MR

N92898320 100 7664.550 581.020 MR
N92898321 067 7664.550 581.040 MR
N92898322 005 7664.550 581.060 MR
N92898323 040 7664.550 581.080 MR
N92898324 023 7664.550 581.100 MR

N92898325 040 7664.550 581.120 MR
N92898326 071 7664.550 581.140 MR
N92898327 042 7664.550 581.160 NIR
N92898328 052 7664.550 581.180 MR
N92898329 046 7664.550 581.200 MR

N92898330 040 7664.550 581.220 MR
N92898331 012 7664.550 581.240 MR
N92898332 050 7664.550 581.260 MR
N92898333 011 7664.550 581.280 MR
N92898334 037 7664.550 581.300 MR

N92898335 003 7664.550 581.320 MR
N92898336 003 7664.550 581.340 MR
N92898337 005 7664.550 581.360 MR
N92898338 007 7664.550 581.380 RP
N92898339 031 7664.550 581.400 MR

N92898340 063 7664.350 580.600 MR
N92898341 055 7664.350 580.620 MR
N92898342 047 7664.350 580.640 MR
N92898343 074 7664.350 580.660 MR
N92898344 044 7664.350 580.680 RP

N92898345 113 7664.350 580.700 MR
N92898346 026 7664.350 580.720 MR
N92898347 070 7664.350 580.740 MR
N92898348 093 7664.350 580.760 MR
N92898349 033 7664.350 580.780 MR

9



N92898350 107 7664.350 580.800 MR
N92898351 080 7664.350 580.820 MR
N92898352 020 7664.350 580.840 MR
N92898353 026 7664.350 580.860 MR
N92898354 037 7664.350 580.880 MR

N92898355 110 7664.350 580.900 MR
N92898356 034 7664.350 580.920 MR
N92898357 105 7664.350 580.940 MR
N92898358 123 7664.350 580.960 MR
N92898359 034 7664.350 580.980 MR

N92898360 073 7664.350 581.000 MR
N92898361 024 7664.350 581.020 MR
N92898362 016 7664.350 581.040 MR
N92898363 023 7664.350 581.060 MR
N92898364 036 7664350 581.080 MR

N92898365 073 7664.350 581.100 MR
N92898366 060 7664.350 581.120 MR
N92898367 063 7664.350 581.140 MR
N92898368 053 7664.350 581.160 MR
N92898369 040 7664.350 581.180 /vIR

N92898370 030 7664.350 581.200 MR
N92898371 003 7664.350 581.220 MR
N92898372 004 7664.350 581.240 MR
N92898373 015 7664.350 581.260 MR
N92898374 025 7664.350 581.280 MR

N92898375 010 7664.350 581.300 MR
N92898376 006 7664.350 581.320 MR
N92898377 003 7664.350 581.340 MR
N92898378 030 7664.350 581.360 MR
N92898379 028 7664.350 581.380 MR

N92898380 013 7664.350 581.400 MR
N92898381 120 7664.250 580.700 MR
N92898382 117 7664.250 580.720 MR
N92898383 103 7664.250 580.740 MR
N92898384 100 7664.250 580.760 MR

N92898385 097 7664.250 580.780 MR
N92898386 112 7664.250 580.800 MR
N92898387 046 7664.250 580.820 MR
N92898388 095 7664.250 580.840 MR
N92898389 150 7664.250 580.860 MR
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N92898390 147 7664.250 580.880 MR
N92898391 103 7664.250 580.900 MR
N92898392 090 7664.250 580.920 MR
N92898393 030 7664.250 580.940 MR
N92898394 115 7664.250 580.960 MR

N92898395 047 7664.250 580.980 MR
N92898396 050 7664.250 581.000 MR
N92898397 012 7664.250 581.020 MR
N92898398 022 7664.250 581.040 MR
N92898399 018 7664.250 581.060 MR

N92898400 050 7664.250 581.080 MR
N92898401 092 7664.250 581.100 MR
N92898402 077 7664.250 581.120 MR
N92898403 118 7664.250 581.140 MR
N92898404 040 7664.250 581.160 MR

N92898405 022 7664.250 581.180 MR
N92898406 015 7664.250 581.200 MR
N92898407 031 7664.150 580.700 MR
N92898408 111 7664.150 580.720 MR
N92898409 041 7664.150 580.740 MR

N92898410 083 7664.150 580.760 MR
N92898411 105 7664.150 580.780 MR
N92898412 030 7664.150 580.800 MR
N92898413 050 7664.150 580.820 MR
N92898414 074 7664.150 580.840 MR

N92898415 031 7664.150 580.860 MR
N92898416 084 7664.150 580.880 MR
N92898417 080 7664.150 580.900 MR
N92898418 048 7664.150 580.920 MR
N92898419 114 7664.150 580.940 MR

N92898420 113 7664.150 580.960 MR
N92898421 101 7664.150 580.980 MR
N92898422 017 7664.150 581.000 MR
N92898423 019 7664.150 581.020 MR
N92898424 018 7664.150 581.040 MR

N92898425 026 7664.150 581.060 MR
N92898426 021 7664.150 581.080 MR
N92898427 086 7664.150 581.100 MR
N92898428 053 7664.150 581.120 MR
N92898429 030 7664.150 581.140 Ivfict
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N92898430 060 7664.150 581.160 MR
N92898431 080 7664.150 581.180 MR
N92898432 034 7664.150 581.200 MR
N92898433 043 7664.000 580.500 MR
N92898434 057 7664.000 580.520 MR

N92898435 097 7664.000 580.540 RP
N92898436 107 7664.000 580.560 MR
N92898437 047 7664.000 580.580 MR
N92898438 115 7664.000 580.600 MR
N92898439 130 7664.000 580.620 RP

N92898440 108 7664.000 580.640 MR
N92898441 108 7664.000 580.660 MR
N92898442 106 7664.000 580.680 MR
N92898443 043 7664.000 580.700 RP
N92898444 106 7664.000 580.720 RP

N92898445 106 7664.000 580.740 MR
N92898446 117 7664.000 580.760 MR
N92898447 028 7664.000 580.780 MR
N92898448 116 7664.000 580.800 MR
N92898449 123 7664.000 580.820 MR

N92898450 033 7664.000 580.840 MR
N92898451 126 7664.000 580.860 MR
N92898452 126 7664.000 580.880 MR
N92898453 123 7664.000 580.900 MR
N92898454 048 7664.000 580.920 MR

N92898455 128 7664.000 580.940 MR
N92898456 147 7664.000 580.960 MR
N92898457 150 7664.000 580.980 MR
N92898458 032 7664.000 581.000 MR

12
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1

MENETELMÅKUVAUKSETJA HUOMAUTUKSET

NAYTTEETON ENSINKUIVATTUJA SENJALKEENSEULOTTU0.063MM FRAKTIOON
MENETELMA511P:
NÄYTTEETON LIUOTETTUKUNINGASVEDELLA90 C:SSÅ1,5TUNTIA.ALKU-
AINEMÅÅRITYKSETON TEHTYPLASMASPEKTROMETRILLÅ(ICP-AES).
MENETELMÅ521U:
NUTEPUNNITUS5 GRAMMAAJA NÄYTEON LIUOTETTUHUONEENLÅMM0SSÅ
KUNINGASVEDELLÅ.MAARITETTAVÅTALKUAINEETON EROTETTU
KERASAOSTAMALLAELOHOPEALLA.ALKUAINEMAARITYKSET04 TEHTYGRAFIITTI-
UUNI-AAS:LLA(GAAS).

TILAUSNUMERO: 47250
RAPORTOINTIPAIVÅ:03.06.1992



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian taboratorio

Näytetunnus Ag

ppm

511P

Titaus 47250

	

Al As

	

% ppm

	

511P 511P

B

ppm

511P

Ba

PPm

511P

Ca


%


511P

Cd

ppm

511P

Sivu 1.1(48)

03-06-1992

Co

ppm

511P

N92898000 0.5> 1.21 3 > 3 > 69.3 0.79 0.3> 15.6

N92898001 0.5> 0.84 4 3 > 35.9 1.19 0.3> 22.6

N92898002 0.5> 1.16 4 4 46.6 1.51 0.5 21.7

N92898003 0.5> 0.65 3 > 4 35.4 0.90 0.3> 10.8

N92898004 0.5> 1.43 3 > 3 > 31.0 1.28 0.3 25.6

N92898005 0.5> 0.98 4 5 38.1 1.56 0.3 24.0

N92898006 0.5> 0.91 3 > 3 > 31.5 1.36 0.5 19.6

N92898007 0.5> 1.43 6 3 > 59.9 0.77 0.3> 29.8

N92898008 0.5> 1.79 3 > 3 > 66.5 2.08 0.3 83.4

1492898009 0.5> 1.24 3 > 3 > 45.6 4.05 0.3> 27.3

N92898010 0.5 0.81 13 3 > 41.7 0.57 0.3> 18.1

N92898011 0.5> 1.41 3 > 3 > 67.4 1.63 0.4 39.6

N92898012 0.5> 0.85 5 4 30.6 0.37 0.5 22.4

N92898013 0.5> 0.56 5 3 > 26.2 0.66 0.3> 12.0

N92898014 0.5> 0.82 3 > 5 31.2 1.05 0.3 16.5

N92898015 0.5> 1.94 6 3 61.0 0.55 0.3> 28.1

N92898016 0.5> 0.76 3 > 3 > 26.2 0.64 0.4 11.6

N92898017 0.5> 1.06 3 > 4 37.7 1.31 0.4 13.4

N92898018 0.5> 1.05 3 > 4 144 1.16 0.5 16.3

N92898019 0.5> 0.58 3 > 4 27.5 0.59 0.3> 9.5

N92898020 0.5> 0.68 4 3 > 35.4 1.49 0.3> 16.3

N92898021 0.5> 0.65 3 > 4 27.9 2.76 0.3> 13.5

N92898022 0.5> 1.13 4 4 55.6 0.96 0.4 18.4

N92898023 0.5> 1.29 3 > 3 67.2 0.93 0.5 16.3

N92898024 0.5> 1.19 3 > 3 60.1 1.74 0.3> 16.7

N92898025 0.5> 1.46 3 > 4 58.0 0.74 0.5 22.8

N92898026 0.5> 1.02 3 > 4 52.3 1.90 0.5 12.7

N92898027 0.5> 1.55 7 3 58.6 0.84 0.5 30.3

N92898028 0.5> 1.15 3 > 3 > 41.3 0.93 0.6 20.1

N92898029 0.5> 1.05 3 > 3 46.1 3.36 0.4 16.5

N92898030 0.5> 0.84 3 > 8 28.7 0.63 0.3> 18.2

N92898031 0.5> 0.93 12 5 29.8 1.33 0.3> 21.3

N92898032 0.5> 0.87 8 4 30.9 7.72 0.3> 34.4

N92898033 0.5> 1.20 6 5 48.0 1.22 0.3> 23.1

N92898034 0.5> 1.33 6 4 48.0 1.01 0.3> 28.4

N92898035 0.5> 1.00 14 5 89.2 4.46 0.3> 316

N92898036 0.5> 1.20 7 3 38.1 1.26 0.3> 27.1

N92898037 0.5> 1.05 7 5 43.5 1.33 0.3> 35.2

N92898038 0.5> 1.19 10 4 38.6 0.84 0.3> 23.3

N92898039 0.5> 1.43 4 5 72.4 0.61 0.3> 24.2

Setitykset: - ei analysoitu







2.1! tutos 2.1 jåi atte mååritysrajan

	

1.0> tutos jåi atte mååritysrajan 1.0

	

? semtkvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus

N92898000

N92898001

N92898002

N92898003

N92898004

N92898005

N92898006

N92898007

N92898008

N92898009

N92898010

N92898011

N92898012

N92898013

N92898014

N92898015

N92898016

N92898017

N92898018

N92898019

N92898020

N92898021

N92898022

N92898023

N92898024

N92898025

N92898026

N92898027

N92898028

N92898029

N92898030

N92898031

N92898032

N92898033

N92898034

N92898035

N92898036

N92898037

N92898038

N92898039




Tilaus 47250




Sivu 1.2(48)

03-06-1992

Cr Cu Fe K La Li Mg Mn

ppm ppm % % ppm ppm % ppm

511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

61.2 53.9 2.91 0.35 18.6 10.9 1.26 320

58.8 116 2.90 0.25 11.6 5.9 1.24 230

71.0 173 3.85 0.45 11.9 8.7 1.68 350

51.0 44.3 2.41 0.17 15.7 4.4 0.72 214

89.5 210 5.94 0.28 12.5 8.9 1.89 641

67.5 145 3.62 0.37 12.8 7.1 1.51 338

64.1 147 3.43 0.29 13.8 7.0 1.35 312

70.3 109 3.90 0.46 13.8 10.9 1.38 467

102 250 7.14 0.47 16.1 12.7 2.74 1130

75.6 91.9 3.88 0.24 29.1 10.5 3.14 1520

66.0 132 4.02 0.20 12.6 5.0 0.83 368

72.7 148 4.55 0.59 13.9 9.2 1.98 823

65.6 69.1 4.04 0.18 12.8 6.7 0.93 246
48.9 43.2 2.45 0.16 11.7 3.6 0.64 197

55.9 65.5 2.89 0.17 13.3 4.7 1.07 408

138 73.7 6.27 0.94 11.4 11.4 2.23 355

50.4 32.6 2.80 0.33 12.6 7.0 0.93 172

64.6 39.1 3.29 0.57 13.2 7.7 1.73 298

66.1 38.2 3.50 0.29 13.6 9.8 1.12 1020
58.0 37.7 2.45 0.14 12.9 3.6 0.71 155

86.3 48.7 3.10 0.16 13.7 4.6 1.29 393

49.6 129 2.47 0.19 17.8 5.2 1.90 389

58.9 56.9 3.12 0.37 16.2 9.8 1.30 262

67.3 55.2 3.22 0.36 20.1 11.7 1.35 360

62.7 52.4 3.20 0.32 18.2 10.0 1.62 483

74.8 133 4.42 0.28 14.8 11.1 1.61 516

55.0 39.2 2.52 0.26 17.4 9.1 1.13 288

88.5 142 5.07 0.31 14.6 12.0 1.62 473

77.7 100 3.75 0.28 16.1 7.7 1.27 349

63.7 69.8 3.11 0.29 15.1 8.0 1.19 334

85.9 112 3.34 0.16 9.9 4.5 0.93 254

75.1 57.1 3.75 0.19 22.0 6.2 1.37 272

63.7 955 5.55 0.27 6.7 7.6 3.57 2350
72.2 84.6 4.08 0.46 12.2 8.3 1.48 445

79.8 97.5 4.07 0.45 12.6 8.8 1.42 340

61.7 80.5 7.65 0.31 10.3 6.5 2.01 1460

74.9 158 3.73 0.46 14.1 7.2 1.64 280

71.2 136 3.87 0.31 14.4 6.9 1.34 339

62.5 117 5.07 0.25 10.0 7.1 1.14 165

66.4 79.7 3.72 0.31 23.2 11.8 1.17 669

Selitykset: - ei analysoitu

2.1! tulos 2.1 jäi alle mååritysrajan

1.0> tulos jåi alle mååritysrajan 1.0

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Mo

PPm

Tilaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

$

PPm

Se

PPm

Sivu 1.3(48)

03-06-1992

Si

%




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1492898000 0.6 0.05 34.0 608 3 224 5.1 0.07
1492898001 0.5 0.04 32.3 572 5 187 5.2 0.06
1492898002 0.5> 0.05 43.2 618 4 846 7.0 0.07
1492898003 0.9 0.05 21.1 757 3 183 3.8 0.06
1492898004 1.4 0.06 50.4 559 8 1980 8.6 0.07

1492898005 0.8 0.06 47.6 603 5 1770 6.5 0.06

N92898006 1.1 0.05 36.8 623 3 > 796 6.1 0.06

1492898007 1.6 0.07 51.3 634 4 44 8.6 0.07

1492898008 1.3 0.06 78.8 598 7 156 14.3 0.09

1492898009 1.4 0.05 46.7 543 4 5 > 11.0 0.07

1492898010 2.1 0.03 35.9 655 6 14 6.9 0.07

1492898011 1.7 0.05 62.3 598 4 28 8.3 0.07

1492898012 1.4 0.04 41.0 595 3 7 5.4 0.11

1492898013 1.0 0.06 21.1 553 3 > 22 3.1 0.07
1492898014 0.8 0.05 29.0 553 3 > 5 > 6.4 0.07

1492898015 0.8 0.06 83.6 578 4 15 12.2 0.07
1492898016 0.9 0.05 28.5 656 4 13 4.9 0.06
1492898017 0.5> 0.05 36.9 593 3 > 8 11.6 0.06
1492898018 0.9 0.06 33.8 673 3 > 11 8.7 0.06

1492898019 0.6 0.04 20.7 575 3 > 56 3.1 0.06

1492898020 1.3 0.05 29.7 688 3 186 5.9 0.06

1492898021 1.0 0.04 30.5 497 4 5 > 5.2 0.06

1492898022 1.2 0.05 37.7 599 5 143 7.0 0.07
1492898023 1.1 0.07 38.8 644 4 208 6.6 0.06
1492898024 0.9 0.07 39.3 643 5 215 6.8 0.07

1492898025 2.5 0.08 52.8 624 6 212 10.3 0.06
1492898026 0.6 0.05 27.3 635 5 233 4.5 0.07
1492898027 2.8 0.06 56.5 500 6 7220 10.1 0.07

1492898028 0.7 0.05 39.0 643 6 279 6.7 0.06

1492898029 1.2 0.06 31.2 649 5 110 5.2 0.06

1492898030 2.4 0.06 35.1 577 5 60 3.9 0.06
1492898031 2.0 0.06 33.7 1240 4 26 5.9 0.06
1492898032 2.4 0.05 62.6 411 3 > 3050 7.6 0.05

1492898033 2.9 0.07 50.0 603 4 52 10.6 0.06
1492898034 2.0 0.08 49.4 600 5 62 9.0 0.06

1492898035 3.0 0.06 52.2 693 5 371 13.3 0.18
1492898036 1.2 0.05 42.7 598 6 173 6.9 0.06
1492898037 1.9 0.06 44.9 582 6 117 7.1 0.07
1492898038 2.8 0.07 45.4 1730 6 44 6.3 0.07
1492898039 1.7 0.06 43.3 906 7 34 6.9 0.06

Selitykset: - ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jäi atte mååritysrajan

	

1.0> tulos jåi alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geotogian Tutkimuskeskus

Kemian taboratorio

Nåytetunnus Sr

PPm

Tilaus 47250

Th Ti

PPm PPm

V

PPm

r
PPm

Zn

PPm

Sivu 1.4(48)

03-06-1992

Au

PPb




511P 511P 511P 511P 511P 511P 521U

N92898000 11.6 6 1570 69.8 7.6 22.3 0.8
N92898001 8.9 3 > 1040 74.9 5.7 9.1 5.9
N92898002 10.5 3 1340 105 6.5 20.9 8.8
N92898003 11.1 3 > 1290 61.2 7.4 9.9 2.6
N92898004 8.8 3 > 1100 102 7.9 11.9 3.5

N92898005 10.2 3 > 1220 90.7 6.9 12.6 1.8
N92898006 9.9 3 > 1220 84.3 6.8 9.9 5.6
N92898007 11.8 3 1690 96.6 7.9 19.8 1.7
N92898008 13.4 6 1980 163 10.0 17.4 18.4
N92898009 13.0 10 1460 91.5 11.0 20.9 2.3

N92898010 5.6 7 840 73.3 6.4 12.4 2.8
N92898011 10.7 6 1610 109 7.0 10.8 1.4
N92898012 6.5 5 904 75.8 6.2 10.7 4.0
N92898013 9.3 3 > 1020 52.1 5.5 9.8 0.8
N92898014 10.0 4 1120 63.8 7.5 10.4 2.9

N92898015 9.6 3 > 2570 186 6.8 6.8 4.1
N92898016 10.9 4 1530 68.9 6.2 10.1 17.2
N92898017 11.6 6 1730 99.4 6.3 9.0 3.3
N92898018 11.0 5 1390 80.5 7.8 11.2 1.2
N92898019 9.8 3 > 1180 51.1 5.8 8.7 34.0

N92898020 9.0 3 > 832 67.7 6.6 8.8 3.1
N92898021 14.2 7 897 51.6 6.7 9.7 1.7
N92898022 10.9 6 1600 86.8 7.6 24.4 3.3
N92898023 13.7 9 1850 80.4 8.8 21.4 2.3
N92898024 13.6 7 1630 75.1 8.8 18.2 3.5

N92898025 11.0 3 > 1540 98.7 7.7 17.3 5.5
N92898026 13.2 7 1630 63.3 7.8 18.2 4.9
N928980Z7 8.8 5 1570 113 8.8 18.2 13.2
N92898028 9.5 5 1590 88.4 8.1 14.6 6.1
N92898029 15.0 7 1350 68.8 6.9 16.4 17.7

N92898030 7.0 3 > 1150 65.6 5.6 12.3 6.3
N92898031 11.2 3 > 980 72.1 8.4 11.2 7.6
N92898032 24.3 3 > 989 81.2 9.5 55.7 11.2
N92898033 11.9 3 > 1540 99.1 6.8 15.6 1.7
N92898034 12.7 3 > 1700 104 7.2 13.5 0.5

N92898035 19.3 3 > 1200 87.9 6.9 9.8 0.6
N92898036 10.4 3 > 1520 93.6 7.1 11.1 3.8
N92898037 11.0 4 1440 94.0 7.7 11.7 3.1
N92898038 14.8 3 > 2400 153 7.9 13.7 2.4
N92898039 14.2 7 1790 80.4 10.8 28.3 1.1

Selitykset: - ei anatysoitu




	

2.1! tutos 2.1 jåi alle mååritysrajan

	

1.0> tutos jåi alte mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Ag

PPm

511P

Tilaus 47250

	

A( As

	

% ppm

	

511P 511P

B

PPm

511P

Ba

PPm

511P

Ca


%


511P

Cd

PPm

511P

Sivu 2.1(48)

03-06-1992

Co

ppm

511P

1492898040 0.5> 2.86 13 4 111 0.72 0.3> 93.7

1492898041 0.5> 1.82 16 4 70.9 0.48 0.3> 32.0

1492898042 0.5> 1.26 8 3 69.0 0.71 0.3> 20.2

1492898043 0.5> 1.08 7 4 58.3 1.22 0.3> 17.8

1492898044 0.5> 1.19 3 > 3 59.8 1.07 0.3> 16.6

1492898045 0.5> 1.05 6 3 54.6 0.96 0.3> 18.2

1192898046 0.5> 0.93 10 4 45.4 0.58 0.3> 15.2

1492898047 0.5> 0.54 5 4 31.2 0.43 0.3> 11.1

1492898048 0.5> 0.75 7 4 35.3 0.45 0.3> 15.0

1492898049 0.5> 0.69 4 4 35.9 0.61 0.3> 13.6

N92898050 0.5> 0.68 6 5 35.4 0.36 0.3> 17.5

1492898051 0.5> 1.22 11 4 58.0 0.39 0.3> 18.8

1492898052 0.5> 0.94 6 3 > 51.4 0.67 0.3> 15.6

1492898053 0.5> 0.93 5 5 42.8 0.71 0.3> 15.4

1492898054 0.5> 1.20 3 > 4 47.9 0.77 0.3> 20.5

1492898055 0.5> 1.10 3 3 44.5 0.59 0.3> 16.2

1492898056 0.5> 1.49 5 3 > 136 1.14 0.3> 44.4

1492898057 0.5> 1.26 3 > 3 > 51.1 0.71 0.3> 18.9

1492898058 0.5> 0.97 3 > 4 35.1 0.51 0.5 19.8

1492898059 0.5> 0.85 7 4 43.2 0.49 0.3> 13.4

1492898060 0.5> 0.83 3 3 > 44.0 0.44 0.3> 13.6

1492898061 0.5> 0.74 3 > 3 > 33.7 0.38 0.4 14.2

1492898062 0.5> 1.45 3 > 4 57.0 1.25 0.3> 37.5

1492898063 0.5> 0.77 9 4 29.1 1.30 0.3> 16.9

1492898064 0.5> 0.87 5 4 48.6 0.88 0.3> 13.7

1492898065 0.5> 0.81 6 5 35.0 0.44 0.3> 12.6

1492898066 0.5> 1.26 5 4 45.5 3.16 0.3> 20.4

1492898067 0.5> 0.74 3 > 3 115 3.63 0.3> 14.5

1492898068 0.5> 1.02 3 > 5 53.9 0.55 0.3> 20.1

1492898069 0.5> 1.17 3 > 3 > 60.2 0.55 0.3> 24.5

1492898070 0.5> 0.72 3 > 3 > 41.3 0.91 0.3> 17.0

1492898071 0.5> 1.10 3 > 4 70.7 0.60 0.3> 37.2

1492898072 0.5> 1.31 3 > 3 > 104 0.81 0.3> 26.7

1492898073 0.5> 1.37 3 3 > 69.0 0.93 0.3> 20.2

1492898074 0.5> 1.48 6 3 > 60.2 0.47 0.4 21.3

1492898075 0.5> 0.92 5 5 46.5 0.50 0.3> 12.5

1492898076 0.5> 0.87 3 > 5 40.7 0.39 0.3> 14.8

1492898077 0.5> 0.85 3 > 4 39.0 0.65 0.3> 15.7

1492898078 0.5> 1.20 3 > 3 > 47.5 0.52 0.3> 24.9

N92898079 0.5> 1.71 7 4 45.6 0.46 0.4 31.8

Selitykset: - ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jåi alle maäritysrajan 1.0

	

? semikventitatiivinen mååritys



Ceologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Cr

ppm

Tilaus 47250

Cu Fe

ppm %

K


%

La

ppm

Li

ppm

Mg

%

Sivu 2.2(48)

03-06-1992

Mn

ppm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

N92898040 26.6 256 9.45 1.59 18.8 18.4 3.33 716

N92898041 82.6 139 5.81 0.47 29.5 12.4 1.66 323

N92898042 68.0 70.4 3.28 0.36 15.9 9.2 1.18 288

N92898043 63.4 54.1 3.07 0.30 17.5 7.7 0.99 323

N92898044 70.4 64.0 3.18 0.32 18.1 8.8 1.22 307

N92898045 65.0 54.1 2.98 0.26 16.5 6.7 1.07 286

N92898446 61.2 46.3 3.02 0.23 17.9 6.1 0.81 321

N92898047 49.8 39.7 2.37 0.10 13.2 2.9 0.46 261

N92898048 55.4 52.9 2.80 0.15 15.6 4.5 0.61 268

N92898049 52.6 34.1 2.61 0.18 14.1 4.3 0.70 215

N92898050 53.6 127 3.09 0.17 15.3 5.3 0.62 319

N92898051 65.2 63.7 3.17 0.33 17.8 9.7 1.04 316

N92898052 53.1 49.8 2.64 0.25 14.5 7.9 0.94 214

N92898053 61.0 51.3 3.08 0.27 16.9 6.5 0.93 339

N92898054 63.5 69.0 3.14 0.26 17.4 9.4 1.17 294

N92898055 61.9 44.9 2.80 0.27 17.4 9.0 1.05 222

N92898056 73.7 895 4.58 0.41 13.4 10.0 1.68 1380

N92898057 70.0 65.5 3.17 0.30 18.5 9.8 1.20 243

N92898058 72.9 84.0 3.52 0.18 13.6 5.4 0.90 238

N92898059 50.2 36.3 2.40 0.19 16.9 5.4 0.66 182

N92898060 48.4 41.6 2.27 0.17 14.7 6.3 0.67 171

N92898061 47.3 57.0 2.41 0.16 13.5 4.9 0.58 390

N92898062 92.7 195 4.82 0.43 18.2 10.6 1.90 423

N92898063 64.2 81.0 3.39 0.19 13.4 5.5 1.08 307

N92898064 60.8 57.7 2.92 0.24 16.0 6.0 0.88 240

N92898065 97.8 63.4 3.41 0.19 12.3 4.6 0.82 171

N92898066 95.2 52.3 4.16 0.47 9.0 9.0 2.23 653

N92898067 38.2 32.0 3.23 0.33 10.0 14.2 1.83 1190

N92898068 61.4 74.3 3.17 0.28 15.1 7.2 0.91 336

N92898069 64.7 95.4 3.44 0.32 16.4 8.2 1.00 376

N92898070 53.9 53.9 2.64 0.21 13.2 5.2 0.75 221

N92898071 60.1 63.8 3.99 0.30 15.7 8.2 0.97 467

N92898072 72.9 82.3 4.71 0.28 18.2 11.6 1.30 1860

N92898073 70.8 64.1 3.32 0.35 19.3 10.2 1.27 349

N92898074 73.9 69.1 4.26 0.36 16.4 10.1 1.51 506

1492898075 56.1 69.8 2.60 0.17 16.3 5.3 0.74 298

N92898076 55.6 73.0 2.72 0.17 16.3 6.2 0.75 319

N92898077 50.7 37.6 2.34 0.20 17.2 7.7 0.87 226

N92898078 76.1 117 4.87 0.23 14.8 9.4 1.21 685
N92898079 71.7 263 4.63 0.24 14.7 13.4 1.76 791

Selitykset: - ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus

N92898040

N92898041

N92898042

N92898043

N92898044

N92898045

N92898046

N92898047

N92898048

N92898049

N92898050

N92898051

N92898052

N92898053

N92898054

N92898055

N92898056

N92898057

N92898058

N92898059

N92898060

N92898061

N92898062

N92898063

N92898064

N92898065

N92898066

N92898067

N92898068

N92898069

N92898070

N92898071

N92898072

N92898073

N92898074

N92898075

N92898076

N92898077

N92898078

N92898079

Mo

PPm

Titaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

S

PPm

Sc

PPm

Sivu 2.3(48)

03-06-1992

Si

%

511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

2.1 0.04 31.4 1640 11 116 44.4 0.08

4.2 0.06 59.2 580 9 87 11.5 0.07

0.6 0.06 39.1 693 5 21 5.7 0.06

1.1 0.08 32.2 776 4 26 5.5 0.07

1.2 0.08 35.3 696 6 25 6.3 0.06

1.2 0.07 33.2 703 7 21 5.6 0.07

1.7 0.08 29.6 774 5 49 5.7 0.06

1.0 0.06 18.2 694 3 > 12 4.8 0.06

1.2 0.06 24.7 688 6 17 5.3 0.06

0.9 0.06 21.7 653 3 > 15 3.9 0.06

1.7 0.05 27.2 737 4 18 5.2 0.05

1.7 0.05 37.6 659 7 25 6.1 0.07

0.9 0.05 28.8 654 5 21 4.3 0.06

1.7 0.06 31.1 660 6 18 6.2 0.06

1.4 0.07 35.1 652 6 25 6.4 0.07

0.5 0.06 32.6 642 6 28 5.3 0.06

1.9 0.09 63.5 706 8 712 7.2 0.07

0.7 0.06 38.0 637 6 22 5.7 0.07

0.6 0.05 35.9 629 4 23 5.9 0.06

1.0 0.07 23.1 733 5 18 4.5 0.06

1.3 0.06 25.5 702 3 > 28 4.1 0.05

1.1 0.05 23.4 741 4 18 4.3 0.06

2.3 0.06 61.1 796 8 977 10.9 0.06

1.9 0.06 31.3 704 3 780 4.7 0.05

1.4 0.06 27.7 592 7 294 4.4 0.06

1.5 0.07 36.3 720 5 31 7.1 0.06

1.2 0.05 51.0 521 6 1050 8.6 0.06

0.9 0.04 29.4 764 3 > 5 > 3.6 0.07

1.5 0.07 34.3 658 7 23 5.7 0.06

1.8 0.07 38.0 660 9 20 6.3 0.06

0.9 0.06 24.5 688 5 20 3.9 0.06

1.3 0.08 38.3 691 8 154 6.4 0.07

1.7 0.07 42.2 715 7 102 10.2 0.11

1.6 0.07 38.7 665 7 19 6.4 0.06

1.4 0.06 49.9 656 9 28 12.5 0.06

1.3 0.05 29.1 692 7 20 6.5 0.06

1.2 0.05 27.6 682 6 20 6.1 0.06

0.8 0.05 25.3 652 6 16 4.0 0.06

2.1 0.05 41.8 872 8 138 11.5 0.05

2.0 0.05 58.2 589 119 38 10.8 0.06

Selitykset: - ei analysoitu

2.1! tutos 2.1 jai atte mååritysrajan

1.0> tulos jåi alle mååritysrajan 1.0

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Sr

PPm

Tilaus 47250

Th Ti

PPm PPm

V

PPm

Y

PPm

2n

PPm

Sivu 2.4(48)

03-06-1992

Au

PPb




511P 511P 511P 511P 511P 511P 521U

N92898040 12.5 3 > 4570 169 15.9 26.1 1.5

N92898041 7.7 11 1950 124 7.9 30.1 27.9

N92898042 11.5 3 > 1720 78.2 7.5 20.2 3.6

N92898043 15.4 4 1860 75.9 8.6 17.1 1.7

N92898044 14.2 3 1800 76.6 8.7 19.8 1.8

N92898045 13.4 3 1660 72.5 8.0 16.3 1.2

N92898046 13.7 3 > 1580 70.0 8.8 16.2 14.6

N92898047 11.3 3 > 1230 56.1 8.1 8.6 2.5

N92898048 11.9 4 1330 64.3 9.0 10.7 1.6

N92898049 12.2 5 1390 62.6 6.7 10.2 24.4

N92898050 8.7 5 1140 69.2 8.2 9.7 2.3

N92898051 10.3 4 1520 73.9 8.0 19.8 2.0

N92898052 9.9 4 1320 59.7 6.5 16.8 0.6

N92898053 11.2 6 1490 73.4 7.9 13.3 1.9

N92898054 12.6 6 1660 79.6 8.0 17.5 2.0

N92898055 12.0 6 1710 67.3 7.8 17.0 30.9

N92898056 9.5 3 > 1270 82.1 6.9 13.6 159

N92898057 13.1 4 1840 71.7 8.0 20.1 4.5

N92898058 10.1 3 > 1400 75.2 7.4 12.6 2.5

N92898059 13.1 5 1460 58.2 7.5 15.5 2.7

N92898060 10.6 4 1180 54.3 6.7 17.2 5.1

N92898061 9.0 4 1110 55.4 7.0 13.4 4.5

N92898062 9.8 3 > 1340 137 12.1 12.1 4.1

N92898063 10.9 3 > 1110 74.8 7.0 10.7 2.9

N92898064 12.1 6 1450 71.5 7.4 13.9 6.3

N92898065 8.7 3 > 1260 76.5 7.7 8.6 4.2

N92898066 11.7 3 > 1320 99.2 6.7 10.1 2.2

N92898067 10.8 3 > 1190 53.2 8.6 13.4 1.1

N92898068 11.8 4 1660 79.4 8.2 15.5 2.7

N92898069 13.3 6 1690 86.9 8.7 17.1 1.3

N92898070 11.9 3 > 1390 67.4 6.8 11.7 2.4

N92898071 12.8 3 > 1700 99.8 8.4 17.7 2.4

N92898072 16.6 3 > 1570 99.4 15.0 18.2 2.1

N92898073 14.3 3 > 1990 83.6 8.9 21.9 1.7

N92898074 12.0 3 > 1740 116 15.0 14.5 2.5

N92898075 10.5 4 1210 57.2 10.5 14.3 1.8

N92898076 9.4 5 1150 65.2 9.0 12.1 4.5

N92898077 11.4 6 1440 58.9 7.2 14.4 1.2

N92898078 10.4 3 > 1340 131 9.5 12.1 2.6

N92898079 9.4 5 1290 99.0 10.5 107 3.9

Selitykset: - ei analysoltu




	

2.1! tulos 2.1 jtii alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian taboratorio

Näytetunnus Ag

ppm

Tilaus 47250

Al As

% ppm

B

ppm

Ba

ppm

Ca

%

Cd

ppm

Sivu 3.1(48)

03-06-1992

Co

ppm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1492898080 0.5> 0.97 7 5 31.4 0.48 0.3> 17.3
1492898081 0.5> 0.92 3 > 3 > 32.9 0.52 0.3> 22.9
892898082 0.5> 1.00 3 > 3 > 49.8 0.75 0.3> 22.7
892898083 0.5> 0.75 3 > 3 > 34.4 0.42 0.3 15.7
892898084 0.5> 2.13 4 4 72.3 1.23 0.3> 53.3

1492898085 0.5> 0.86 3 > 4 36.8 0.61 0.6 14.0
892898086 0.5> 0.56 4 5 28.3 0.34 0.3> 12.1
1492898087 0.5> 0.48 3 > 3 22.0 0.62 0.3> 9.5
1492898088 0.5> 1.28 3 > 3 > 58.0 0.72 0.3> 17.0
1492898089 0.5> 1.63 4 4 67.2 0.99 0.4 26.8

1492898090 0.5> 1.48 3 > 3 69.0 1.04 0.5 22.1
1492898091 0.5> 0.73 3 > 4 38.3 1.05 0.3> 13.2
1492898092 0.5> 0.69 3 > 3 > 46.3 1.53 0.5 22.5
1492898093 0.5> 1.03 3 > 4 39.3 0.61 0.3> 18.6
1492898094 0.5> 1.71 3 > 3 > 60.0 3.99 0.5 17.4

1492898095 0.5> 0.98 3 > 4 45.5 0.38 0.3> 21.0
1492898096 0.5> 0.57 4 3 > 38.5 0.74 0.3> 10.7
1492898097 0.5> 0.75 3 > 4 38.6 0.82 0.3> 11.4
1492898098 0.5> 1.02 7 4 72.7 0.59 0.3> 21.4
1492898099 0.5> 1.52 5 3 > 72.7 1.04 0.3> 26.2

1492898100 0.5> 0.76 3 > 5 52.0 0.42 0.3> 11.5
1492898101 0.5> 1.23 3 > 4 25.0 0.23 0.3> 6.5
1492898102 0.5> 0.70 3 > 3 > 36.6 0.62 0.3> 11.4
1492898103 0.5> 1.45 5 3 81.1 0.70 0.4 20.2
1492898104 0.5> 1.32 3 > 6 79.5 0.60 0.3 35.7

1492898105 0.5> 3.27 3 > 3 > 169 0.42 0.3 41.3
1492898106 0.5> 1.32 3 7 60.6 0.49 0.8 29.3
1492898107 0.5> 2.84 3 > 3 > 99.7 0.97 0.4 34.0
892898108 0.5> 0.44 3 > 5 32.1 7.75 0.4 19.5
1492898109 0.5> 0.46 3 > 3 > 28.5 5.45 0.3> 10.5

1492898110 0.5> 0.17 3 > 3 > 42.2 19.4 1.9 10.1
1492898111 0.5> 0.46 3 > 5 26.0 7.88 0.3> 18.4
1492898112 0.5> 1.29 6 3 39.5 1.42 0.3> 45.7
1492898113 0.5> 0.57 3 > 3 > 28.4 0.41 0.3> 15.5
1492898114 0.5> 1.00 5 3 > 38.7 1.27 0.3> 50.1

1492898115 0.5> 1.80 7 3 > 63.5 0.47 0.5 68.4
1492898116 0.5> 0.96 3 6 51.9 0.41 0.3> 15.0
1492898117 0.5> 1.38 5 3 55.9 0.28 0.3> 9.4
1492898118 0.5> 3.46 3 > 3 > 114 0.63 0.3> 55.4
1492898119 0.5> 2.52 6 4 90.9 0.55 0.3> 38.5

Selitykset: - ei analysoltu







2.1! tutos 2.1 jäi alle madritysrajan

	

1.0> tulos ja1 alte maäritysrajan 1.0

	

? semikyantitatiiyinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Cr

PPm

Tilaus 47250

Cu Fe

PPm %

K

%

La

PPm

Li

PPm

Mg

%

Sivu 3.2(48)

03-06-1992

Mn

PPm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

N92898080




42.9 106 2.89 0.18 15.8 7.3 0.91 277
N92898081




61.1 49.8 2.96 0.20 15.6 6.9 0.91 417
N92898082




54.9 51.0 2.73 0.24 16.2 8.3 0.96 770
N92898083




56.8 207 2.83 0.16 15.4 5.2 0.63 326
N92898084




155 242 9.08 0.95 15.6 9.7 2.57 1290

N92898085




51.9 47.6 2.35 0.21 15.7 7.4 0.86 170
N92898086




45.9 51.4 2.31 0.11 12.7 4.4 0.51 232
N92898087




48.6 29.8 2.32 0.10 13.8 3.8 0.59 149
N92898088




66.5 61.2 2.99 0.28 19.7 9.0 1.13 333
N92898089




108 56.7 3.72 0.39 17.9 11.8 1.85 310

N92898090




95.3 56.0 4.19 1.03 10.1 9.2 1.59 423
N92898091




58.3 72.6 2.87 0.24 14.3 5.0 0.93 280
N92898092




79.3 105 5.15 0.18 14.6 4.9 1.16 1450
N92898093




85.8 188 3.53 0.23 13.7 6.2 1.03 440
N92898094




57.5 8.3 6.17 1.11 17.9 8.1 2.96 588

N92898095




72.2 117 3.33 0.23 21.1 6.0 0.90 370
N92898096




49.2 45.3 2.25 0.16 10.9 4.6 0.70 282
N92898097




52.9 38.1 2.44 0.23 13.5 5.5 0.84 226
N92898098




56.0 411 3.78 0.49 33.5 6.6 0.86 350
N92898099




77.9 168 3.85 0.38 18.0 14.0 1.66 314

N92898100




52.6 26.8 2.31 0.13 15.2 5.2 0.62 228
N92898101




52.0 10.4 2.98 0.03 9.7 6.6 0.42 115
N92898102




54.7 42.8 2.52 0.16 16.0 4.6 0.68 260
N92898103




132 36.0 4.04 0.56 13.7 8.8 1.63 790
N92898104




65.9 28.7 6.01 0.15 33.2 7.7 1.41 1270

N92898105




136 45.2 6.95 2.11 5.5 19.4 2.82 224
N92898106




80.4 98.9 3.97 0.35 13.9 10.3 1.32 487
N92898107




149 33.9 7.01 1.04 8.0 14.5 3.61 523
N92898108




65.2 56.3 3.43 0.05 3.1 3.1 2.26 1490
N92898109




40.3 73.7 2.03 0.11 11.0 3.7 0.80 379

N92898110




10.3 57.1 1.97 0.03 3.0 1.7 10.0 8460
N92898111




34.1 317 4.05 0.11 7.0 3.0 6.14 5330
N92898112




78.6 57.9 3.87 0.48 9.0 8.1 1.89 376
N92898113




63.8 54.9 2.86 0.15 14.6 3.9 0.52 358
N92898114




75.1 68.5 3.66 0.24 11.3 6.9 1.29 472

N92898115




89.2 1780 9.81 0.36 18.5 17.3 1.71 862
N92898116




62.2 50.5 2.69 0.22 16.7 7.4 0.83 326
N92898117




60.2 20.9 2.96 0.10 16.2 6.7 0.54 164
N92898118




130 270 7.40 1.77 5.7 25.4 3.36 412
N92898119




124 95.6 5.24 1.19 7.1 20.1 2.39 350

Selitykset: - ei analysoitu







2.11 tulos 2.1 jäi atI.emååritysrajan

	

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen maäritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus

1492898080

1492898081

1492898082

1492898083

1492898084

1492898085

1492898086

1492898087

1492898088

1492898089

1492898090

1492898091

1492898092

1492898093

N92898094

1492898095

1492898096

1492898097

1492898098

1492898099

1492898100

1492898101

1492898102

1492898103

1492898104

1492898105

1492898106

N92898107

1492898108

N92898109

1492898110

1492898111

1492898112

1492898113

1492898114

1492898115

N92898116

1492898117

1492898118

N92898119

Mo

PPm

Tilaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

S

PPm

Sc

Pfxn

Sivu 3.3(48)

03-06-1992

Si

%

511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1.4 0.06 24.5 610 6 77 6.7 0.05
1.0 0.06 31.4 659 6 100 6.2 0.06
1.4 0.05 30.2 637 4 28 4.9 0.06
1.0 0.05 27.2 684 4 20 5.6 0.05
3.1 0.07 109 631 11 76 24.9 0.07

1.0 0.05 25.7 651 8 22 4.0 0.05
1.5 0.04 21.3 705 4 21 3.9 0.05
1.4 0.04 17.2 760 4 20 2.9 0.05
1.6 0.08 34.0 681 7 28 6.1 0.06
1.7 0.07 68.8 650 9 49 7.1 0.06

1.7 0.06 61.4 598 6 40 11.6 0.05
1.1 0.06 23.9 708 4 43 5.4 0.06
2.4 0.06 36.2 719 5 267 11.7 0.10
1.2 0.08 39.3 679 5 137 6.4 0.06
1.9 0.06 51.9 487 6 5 > 4.1 0.07

2.0 0.05 42.5 759 9 26 6.3 0.05
1.2 0.04 20.2 678 3 310 3.7 0.05
1.3 0.07 23.4 675 5 343 4.6 0.05

15.5 0.08 30.2 1410 12 719 6.4 0.06
1.6 0.07 51.5 692 9 177 7.3 0.06

1.5 0.06 21.6 688 6 33 3.7 0.06
1.5 0.05 15.8 463 5 89 2.7 0.10
1.0 0.06 22.2 727 4 16 4.4 0.06
1.6 0.06 99.7 673 8 20 10.3 0.06
2.3 0.05 48.3 1330 6 43 7.0 0.06

2.3 0.07 77.8 385 9 97 8.3 0.06
2.6 0.05 50.1 604 11 48 14.0 0.06
2.9 0.05 73.7 411 74 39 30.3 0.06
1.2 0.04 32.9 253 4 42 25.7 0.09
0.7 0.04 18.8 678 14 34 3.1 0.06

0.5> 0.03 19.3 348 15 5 > 1.1 0.06
1.8 0.04 36.5 1070 13 698 11.1 0.12
1.9 0.05 54.6 514 10 55 11.8 0.06
1.5 0.05 23.3 726 4 15 4.2 0.06
1.8 0.05 45.0 575 7 69 8.4 0.06

4.3 0.06 179 755 8 513 8.9 0.06
1.6 0.05 31.9 697 7 15 5.0 0.06
4.4 0.09 26.8 482 7 81 3.2 0.08
2.9 0.06 118 469 11 24 4.8 0.07
2.1 0.08 98.7 391 10 21 5.4 0.06

Selitykset: - ei analysoitu

2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian labåratorio

Näytetunnus Sr

PPm

511P

Tilaus 47250


Th Ti

	

PPm PPm

	

511P 511P

V

PPm

511P

Y

PPm

511P

Zn

PPm

511P

Sivu 3.4(48)

03-06-1992

Au

ppb

521U

1492898080 9.4 8 1240 77.4 8.4 13.0 1.9

1192898081 10.4 3 > 1420 73.8 8.0 12.6 2.9

1492898082 12.2 4 1580 64.7 7.8 16.2 2.0

1192898083 11.1 5 1320 65.4 8.7 9.5 39.8

1192898084 19.4 3 > 2670 215 10.9 11.4 4.3

1192898085 10.8 7 1390 57.7 6.8 14.2 2.6

1192898086 8.0 5 904 54.2 6.0 8.9 4.8

1192898087 9.7 5 1020 54.9 6.2 7.9 4.2

1192898088 15.3 3 2010 74.4 9.2 22.5 2.5

1192898089 13.5 5 2120 93.7 8.0 20.8 1.7

1192898090 11.0 3 > 2220 124 5.4 17.3 3.8
1192898091 12.3 3 > 1420 71.3 7.0 9.8 5.6

1192898092 12.3 4 1230 91.2 9.4 12.8 1.7

1192898093 10.9 3 > 1330 83.6 8.2 11.8 4.4

1492898094 22.6 10 2120 72.5 11.1 2.3 0.7

1492898095 9.6 5 1360 82.1 9.7 10.3 2.9

1492898096 9.5 3 967 55.1 5.6 9.6 1.3

1492898097 12.5 4 1400 62.6 6.6 12.4 14.0

1492898098 12.7 11 1820 74.4 16.8 11.5 2.2

1492898099 13.9 7 1820 92.0 9.5 22.1 2.7

1492898100 11.7 6 1220 57.3 6.3 9.6 2.1

1492898101 8.6 3 > 14913 68.7 4.3 13.6 5.4

1492898102 12.5 4 1350 60.7 8.4 11.7 1.7

1492898103 12.3 5 2160 127 8.8 11.4 1.2

1492898104 12.8 4 1710 159 13.4 8.1 1.4

1492898105 5.7 3 > 3730 178 3.6 33.7 0.8
1492898106 10.7 3 1500 109 7.7 17.0 4.8

1492898107 7.7 3 > 3170 225 5.1 22.9 0.7
1492898108 14.1 3 > 154 65.2 7.5 12.1 1.7

1492898109 28.1 6 922 49.7 5.5 11.2 4.1

1492898110 20.8 3 > 56.1 13.7 3.6 47.4 0.5
1492898111 22.0 6 447 44.3 11.4 10.1 1.3

1492898112 11.0 3 > 1510 109 5.8 16.3 1.9

N92898113 10.5 3 1140 64.5 7.1 8.6 4.3
1492898114 11.3 3 > 1320 87.0 6.5 14.7 3.7

1492898115 10.5 3 > 1430 88.5 9.8 165 34.7
1492898116 12.0 6 1320 64.9 7.3 15.9 4.9

1492898117 24.9 7 1520 61.4 5.8 19.2 1.6

1492898118 6.2 3 > 3700 172 5.0 173 2.6
1492898119 5.4 3 > 2780 124 4.1 123 1.0

Selitykset: - ei analysoitu




	

2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinenmååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus

1492898120

1492898121

1492898122

1492898123

1492898124

1492898125

1492898126

1492898127

1492898128

1492898129

1492898130

1492898131

1492898132

1492898133

1492898134

N92898135

N92898136

N92898137

N92898138

N92898139

1492898140

1492898141

1492898142

1492898143

1492898144

1492898145

1492898146

1492898147

1492898148

1492898149

1492898150

N92898151

1492898152

1492898153

1492898154

N92898155

1492898156

1492898157

1492898158

1492898159

Ag

ppm

Titaus 47250

Al As

% ppm

B

ppm

Ba

ppm

Ca

%

Cd

ppm

Sivu 4.1(48)

03-06-1992

Co

ppm

511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

0.5> 1.31 3 5 39.1 0.40 0.3> 11.3

0.5> 2.00 5 10 96.2 0.58 0.3> 46.8

0.5> 1.36 3 > 3 > 41.1 0.60 0.3> 28.3

0.5> 1.29 3 > 5 44.1 0.43 0.3> 13.6

0.5> 3.87 4 3 > 154 0.87 0.3> 53.7

0.5> 4.16 3 > 3 > 133 0.38 0.3> 57.4

0.7 0.71 3 > 6 36.7 0.37 0.4 12.8

0.5> 3.34 3 > 3 > 93.8 0.42 0.3> 35.5

0.5> 2.10 9 3 > 71.3 0.65 0.3 105

0.5> 0.89 3 > 3 > 39.8 0.45 0.3> 14.4

0.5> 0.57 3 > 3 59.8 0.52 0.3> 13.2

0.5> 0.88 5 3 > 48.1 0.58 0.3> 61.7

0.5> 0.75 4 4 42.2 0.41 0.3> 12.4

0.5> 1.07 7 3 55.0 0.94 0.3> 16.9

0.5> 0.96 3 > 4 48.2 1.02 0.3> 16.8

0.5> 1.00 3 > 3 48.0 0.95 0.3> 17.5

0.5> 3.09 3 > 6 82.6 0.48 1.1 35.4

0.5> 0.75 6 6 45.7 0.84 0.3> 29.9

0.6 0.63 65 19 185 2.66 1.1 1070

0.5> 1.15 3 > 4 53.4 1.35 0.3> 34.5

0.5> 1.06 5 6 44.0 1.01 0.3> 21.5

0.5> 1.14 3 > 3 > 58.6 1.03 0.3> 18.5

0.8 1.01 4 3 > 48.1 1.06 0.5 18.8

0.5> 0.87 3 > 3 45.4 1.38 0.6 18.4

0.5> 2.15 28 13 103 2.98 1.1 344

0.5> 1.17 4 5 59.5 0.51 0.3> 18.6

0.5> 1.07 5 5 50.9 0.93 0.6 18.4

0.5> 2.62 14 4 86.8 1.73 0.3> 34.8

0.5> 1.86 4 3 > 74.9 1.06 0.4 27.3

0.5> 1.94 5 3 > 101 0.48 0.7 37.2

0.5> 1.46 20 8 327 0.50 1.6 34.7

0.5> 1.82 5 8 59.5 0.49 0.3> 21.1

0.5> 1.21 3 > 3 > 44.7 0.39 0.3> 17.9

0.6 1.42 3 3 > 66.8 0.43 0.3> 18.0

0.5> 2.10 3 > 4 80.2 0.70 0.3> 38.5

0.5> 5.37 3 > 3 > 151 0.72 1.1 64.9

0.5> 1.21 3 > 3 > 53.3 0.56 0.4 21.8

0.5> 0.78 3 > 3 > 39.4 0.43 0.3> 12.1

0.5> 1.16 3 > 5 67.1 0.43 0.4 16.3

0.5> 1.00 8 3 > 49.5 0.46 0.3> 13.1

Selitykset: - ei analysoitu

2.1! tutos 2.1 jåi alle mååritysrajan

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

? semikvantitatiivinen mBritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian Laboratorio

Näytetunnus

1492898120

1492898121

1492898122

1492898123

1492898124

1492898125

1492898126

1492898127

1492898128

1492898129

1492898130

1492898131

N92898132

1492898133

1492898134

1492898135

1492898136

1492898137

N92898138

1492898139

1492898140

1492898141

1492898142

1492898143

1492898144

1492898145

1492898146

1492898147

1492898148

1192898149

1492898150

1492898151

1492898152

N92898153

N92898154

1492898155

1492898156

1492898157

1492898158

1192898159




Tilaus 47250




Sivu 4.2(48)

03-06-1992

Cr Cu Fe K La Li Mg Mn

PPm PI:fil % % PPm PPm % PP!!!

511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

60.0 27.9 3.26 0.09 14.1 8.6 0.72 227

105 119 5.91 0.92 14.2 15.7 1.95 486

358 85.2 3.22 0.17 12.0 5.3 1.64 552

59.1 40.4 3.49 0.26 9.2 6.9 0.87 216

150 200 8.79 2.05 5.3 34.1 3.96 1160

214 1040 10.4 3.10 3.8 33.8 4.72 635

54.5 35.7 2.19 0.18 18.8 5.3 0.50 206

49.5 285 8.88 2.55 6.6 27.5 3.91 605

135 219 8.42 0.88 12.5 16.1 2.38 1110

72.0 58.2 3.00 0.31 12.6 4.4 0.87 280

60.2 36.1 2.80 0.12 18.9 3.6 0.50 2270

71.7 57.1 5.18 0.28 12.3 6.5 0.93 533

57.2 44.9 2.41 0.16 16.1 4.3 0.56 243

64.0 55.4 2.82 0.33 16.8 8.6 1.05 280

62.3 48.6 2.77 0.29 15.6 7.1 1.03 287

61.9 51.2 2.78 0.29 15.9 7.5 1.02 306

138 101 7.81 1.50 6.7 18.2 3.73 479

63.0 51.8 3.22 0.24 13.0 5.1 0.83 279

92.3 78.3 44.1 0.05 12.8 2.9 1.21 5890

84.7 84.6 3.92 0.37 13.6 8.0 1.48 467

69.2 92.9 3.31 0.35 15.3 7.9 1.15 490

66.7 84.7 2.99 0.45 16.2 9.0 1.20 311

60.6 79.0 2.93 0.36 14.5 8.1 1.22 322

63.7 54.4 3.07 0.27 13.9 5.9 1.20 325

146 3400 20.0 2.25 6.7 15.0 3.10 1090

64.7 80.9 3.13 0.32 17.7 8.0 0.95 322

65.5 57.3 2.87 0.33 17.6 8.0 1.12 225

244 42.0 6.17 1.77 9.7 15.9 3.83 501

95.3 78.1 4.03 0.85 17.1 13.4 2.05 360

137 165 4.97 0.45 28.7 15.2 1.97 835

95.0 79.5 16.1 0.26 24.8 9.4 1.00 9340

88.3 64.8 3.42 0.45 17.0 13.6 1.38 522

70.1 65.1 3.10 0.25 15.4 9.0 1.02 460

77.5 48.6 3.12 0.38 25.4 10.0 1.13 550

124 147 5.49 0.87 12.0 15.5 2.27 842

239 73.8 12.5 2.41 3.4 38.6 5.68 1110

64.7 201 3.13 0.33 13.2 9.9 1.06 323

53.6 82.7 2.41 0.18 15.7 5.4 0.61 237

92.9 67.1 2.98 0.29 18.3 9.0 1.05 1300

56.7 42.9 2.62 0.18 18.0 6.9 0.75 451

Selitykset: - ei analysoitu

2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

1.0> tulos jåi alle mååritysrajan 1.0

7 semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetonnus Mo

PPm

Tilaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

$

PPm

Sc

PPm

Sivu 4.3(48)

03-06-1992

Si

%




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1192898120 1.6 0.06 25.9 646 8 82 4.3 0.06

1192898121 2.3 0.08 63.3 564 9 148 7.8 0.07

1192898122 1.8 0.07 169 664 5 105 5.2 0.07

1192898123 2.5 0.09 38.1 565 5 113 3.5 0.06

1192898124 4.0 0.09 101 513 10 123 9.3 0.07

1192898125 3.5 0.08 125 183 10 430 10.1 0.07

1192898126 2.2 0.05 27.2 772 9 25 2.7 0.05

1192898127 3.0 0.08 109 166 10 167 8.8 0.06

1192898128 3.7 0.05 109 572 6 79 16.4 0.08

1192898129 1.3 0.05 35.6 669 5 14 5.2 0.05

1192898130 1.6 0.06 27.2 705 3 > 18 6.8 0.07

1192898131 2.4 0.05 40.6 657 6 81 8.2 0.11

1192898132 0.9 0.06 24.5 708 7 10 3.9 0.05

1192898133 0.5> 0.07 32.9 663 6 9 5.4 0.05

1192898134 0.7 0.06 30.9 660 5 5 > 5.4 0.05

1192898135 0.5> 0.07 30.0 650 7 5 > 5.7 0.05

1192898136 0.7 0.06 92.7 412 10 18 13.2 0.05

1192898137 1.1 0.08 27.9 661 9 50 4.7 0.05

1192898138 15.3 0.02 520 536 16 1830 122 0.27

1192898139 0.5> 0.06 47.2 616 6 82 9.5 0.05

1192898140 0.5> 0.07 37.9 644 7 20 6.3 0.05

1192898141 0.5> 0.06 36.6 645 9 23 5.8 0.05

1192898142 0.5 0.05 36.8 621 7 11 6.0 0.05

1192898143 0.7 0.06 34.3 645 6 33 5.5 0.06

1192898144 1.4 0.04 162 966 7 4580 17.5 0.10

1192898145 0.5> 0.07 37.5 676 7 9 6.2 0.05

1192898146 0.5> 0.06 33.7 670 6 11 5.4 0.05

1192898147 0.5> 0.06 146 462 10 22 28.9 0.05

1192898148 0.5> 0.08 66.5 608 12 26 8.8 0.05

1192898149 5.1 0.09 75.1 755 10 69 9.9 0.06

1192898150 5.3 0.06 85.3 2110 3 > 108 45.9 0.29

1192898151 1.5 0.09 54.9 549 14 85 7.9 0.10

1192898152 1.3 0.05 40.0 639 7 11 6.9 0.05

1192898153 0.5 0.06 45.1 650 10 18 8.0 0.05

1192898154 0.8 0.06 76.3 496 9 30 10.4 0.05

892898155 0.8 0.05 141 220 15 21 11.4 0.06

1192898156 0.8 0.08 48.2 614 9 5 > 5.7 0.05

1192898157 0.6 0.05 30.0 659 6 5 > 4.8 0.04

1192898158 0.5 0.06 49.8 543 9 5 7.4 0.05

1192898159 0.6 0.06 29.3 654 6 10 4.9 0.04

Selitykset: - ei analysoito







2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Sr

PPm

511P

Tilaus 47250


Th Ti

	

PPm PPm

	

511P 511P

v
PPm

511P

r
PPm

511P

zn
PPm

511P

Sivu 4.4(48)

03-06-1992

Au

ppb

521U

N92898120 12.3 5 1580 76.7 6.1 13.2 1.8

N92898121 14.1 3 > 2720 151 9.2 14.0 5.3

N92898122 10.8 3 > 1260 86.2 9.2 17.3 1.3

N92898123 12.4 3 > 2010 85.0 4.2 13.4 3.0

N92898124 7.9 3 > 4960 220 7.1 19.8 57.8

N92898125 4.2 3 > 4070 211 6.2 12.9 11.0

N92898126 9.3 22 1070 54.5 6.0 11.0 2.6

N92898127 5.7 3 > 4740 188 7.1 16.0 8.0

N92898128 9.0 3 > 2650 200 12.3 14.9 3.7

N92898129 12.2 3 > 1700 81.4 7.7 21.9 2.9

N92898130 11.9 3 1120 56.0 13.2 10.3 11.8

N92898131 12.7 3 > 1490 118 10.0 10.2 4.1

N92898132 9.8 4 1120 60.2 6.6 10.4 9.3

N92898133 13.5 4 1610 72.0 8.0 17.4 2.3

N92898134 12.9 3 > 1510 71.8 7.7 15.3 4.2

N92898135 12.7 6 1530 72.1 7.8 15.1 4.9

N92898136 6.4 3 > 2310 239 7.9 10.5 4.4

N92898137 12.2 3 1340 83.9 7.4 13.0 1.9

N92898138 17.6 3 > 88.4 132 40.7 4.1 7.9

N92898139 13.3 3 > 1580 102 7.8 12.9 13.4

N92898140 12.3 5 1520 83.1 8.2 13.6 4.0

N92898141 12.1 5 1570 76.3 7.8 16.7 4.6

N92898142 11.0 9 1350 75.9 6.4 14.1 7.9

N92898143 13.4 5 1400 85.3 7.2 13.8 3.0

N92898144 13.7 3 > 2800 298 9.6 6.5 22.9

N92898145 13.5 6 1640 78.6 8.8 26.5 1.3

N92898146 12.8 8 1610 74.0 7.7 17.1 17.1

N92898147 13.5 3 > 3150 189 6.2 16.7 2.0

N92898148 14.4 6 2340 114 8.3 27.8 2.0

N92898149 16.8 8 2140 120 15.0 22.3 1.4

N92898150 14.2 3 > 1090 103 23.4 18.2 2.1

N92898151 7.1 8 1100 78.0 10.1 19.4 2.5

N92898152 11.5 5 1230 72.3 8.3 16.3 2.7

N92898153 13.0 7 1490 76.8 8.7 12.1 1.5

N92898154 9.6 3 > 2250 135 9.7 40.9 1.5

N92898155 6.4 3 > 4370 261 10.2 38.9 1.4

N92898156 13.5 3 > 1570 73.5 8.2 54.2 7.8

N92898157 13.3 4 1340 59.5 8.5 16.0 3.2

N92898158 13.7 6 1460 66.2 12.3 21.5 1.9

N92898159 14.0 3 1500 62.8 8.5 13.4 1.7

Selitykset: - ei analysoitu




	

2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

	

1.0> tutos jål alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Ceologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus Ag

ppm

Titaus 47250

Al As

% ppm

B

ppm

Ba

ppm

Ca

%

Cd

ppm

Sivu 5.1(48)

03-06-1992

Co

ppm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1192898160 0.5> 3.99 6 3 > 121 0.67 0.3> 47.1

1192898161 0.5 0.97 3 4 44.2 0.40 0.3> 15.5

1192898162 0.5> 1.94 6 6 139 0.42 1.0 194

1192898163 0.5> 0.65 3 > 3 > 28.4 0.43 0.3> 6.5

1192898164 0.5> 1.69 20 5 82.4 0.66 0.3> 52.2

1192898165 0.5> 0.83 3 > 6 55.4 0.50 0.3 22.9

1192898166 0.5> 0.66 5 5 37.3 0.45 0.3> 12.9

1192898167 0.5> 1.37 4 4 60.3 0.57 0.3> 18.1

1192898168 0.5> 2.77 4 3 > 76.0 0.22 0.3> 16.3

1192898169 0.5> 1.28 3 > 3 55.1 0.61 0.3> 20.9

1192898170 0.5> 1.29 4 3 > 59.8 0.60 0.3> 28.0

1192898171 0.5> 0.89 3 > 4 51.0 0.45 0.3> 21.1

1192898172 0.5> 1.08 3 > 4 31.8 0.29 0.3> 9.8

1192898173 0.5> 1.05 3 > 5 53.0 0.54 0.3> 18.1

1192898174 0.5> 1.20 3 > 3 > 32.3 0.30 0.3 11.2

1192898175 0.5> 0.81 12 3 > 42.4 0.48 0.3> 16.3

1192898176 0.5> 0.72 5 5 38.0 0.42 0.3 13.4

1192898177 0.5> 1.33 3 > 3 > 66.9 0.52 0.4 19.3

1192898178 0.5> 1.03 3 > 3 44.7 0.48 0.4 15.1

1192898179 0.5> 1.09 3 > 3 > 50.8 1.06 0.4 17.7

1192898180 0.5> 2.53 3 > 3 > 91.5 1.23 0.3> 42.4

1192898181 0.5> 0.99 3 > 4 52.4 0.44 0.4 14.6

1192898182 0.5> 1.07 6 5 53.0 0.43 0.3> 19.2

1192898183 0.5> 1.62 7 5 49.6 0.19 0.5 22.3

1492898184 0.5> 1.25 5 5 72.2 0.90 0.6 18.2

1192898185 0.5> 1.35 3 5 44.2 0.23 0.5 22.3

1192898186 0.5> 2.68 3 3 105 0.35 0.7 46.8

N92898187 0.5> 1.81 3 6 92.5 0.64 1.0 31.6

1192898188 0.5> 1.85 8 4 58.9 0.27 0.3> 21.1

1192898189 0.5> 1.21 9 5 45.4 0.57 0.4 14.7

1192898190 0.5> 1.88 11 5 90.5 0.41 0.3> 36.7

N92898191 0.5> 1.32 3 > 5 55.9 0.47 0.5 20.9

1192898192 0.5> 1.35 7 5 85.7 0.43 0.4 20.5

1192898193 0.5> 1.24 3 5 69.6 0.28 0.3 6.6

N92898194 0.5> 4.43 14 3 > 175 0.75 0.5 51.4

1192898195 0.5> 4.68 3 3 230 1.58 0.8 49.5

1192898196 0.5> 1.57 10 5 65.5 0.53 0.4 28.6

1192898197 0.5> 2.26 6 4 78.5 1.26 0.3 53.8

1192898198 0.5> 1.56 3 > 4 60.0 0.34 0.3> 21.4

1192898199 0.5> 1.25 3 > 4 61.0 0.53 0.3> 17.1

Selitykset: ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jäi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jåi alle mååritysrajan 1.0

	

7 semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian (aboratorio

Näytetunnus

1492898160

1492898161

1492898162

1492898163

1492898164

1492898165

1492898166

1492898167

1492898168

1492898169

1492898170

1492898171

1492898172

1492898173

1492898174

1492898175

1492898176

1492898177

1492898178

1492898179

1492898180

1492898181

1492898182

1492898183

1492898184

1492898185

1492898186

1492898187

1492898188

1492898189

1492898190

1492898191

1492898192

1492898193

1492898194

1492898195

1492898196

1492898197

1492898198

1492898199




Tilaus 47250




Sivu 5.2(48)

03-06-1992

Cr Cu Fe K La Li Mg mn

ppm ppm % % ppm PPm % ppm

511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

76.7 244 8.15 2.49 9.2 26.1 3.81 602

69.0 93.3 2.43 0.22 19.0 6.5 0.72 249

142 835 9.29 1.60 3.8 11.1 1.72 2030

53.0 14.7 1.40 0.09 6.8 4.0 0.44 196

81.6 188 4.47 1.00 10.9 12.4 1.45 341

81.3 64.6 4.29 0.21 17.3 5.1 0.78 1050

59.2 41.2 2.54 0.15 16.4 5.0 0.55 278

87.9 41.2 3.54 0.44 13.9 6.5 1.25 257

175 11.4 4.89 0.70 10.0 15.8 1.71 287

66.6 58.3 4.02 0.42 19.3 8.9 1.20 408

58.9 61.3 4.36 0.53 17.5 10.3 1.31 618

53.6 102 3.15 0.21 15.1 6.1 0.68 465

51.6 21.3 2.29 0.08 12.0 5.4 0.43 206

113 55.7 3.04 0.28 17.6 7.9 1.04 354

59.1 24.2 3.56 0.13 14.9 5.5 0.71 321

56.2 69.1 2.94 0.19 17.0 5.3 0.62 271

50.9 50.6 2.60 0.15 13.6 4.5 0.50 239

75.6 124 3.37 0.41 16.5 9.1 1.08 278

55.7 39.1 2.81 0.25 21.7 6.4 0.86 251

62.7 107 3.04 0.34 17.2 8.2 1.05 302

167 88.3 5.18 1.11 12.2 12.4 3.06 404

58.3 77.0 2.88 0.23 17.0 6.8 0.74 274

63.1 70.5 3.02 0.29 15.6 6.8 0.87 307

64.6 19.2 4.65 0.19 14.7 6.7 0.84 848

66.9 62.5 2.98 0.43 19.5 10.6 1.16 275

88.6 24.5 3.54 0.26 8.3 9.1 1.20 1180

170 111 6.07 0.64 23.7 19.0 2.74 1090

121 108 4.91 0.54 17.7 12.6 1.90 841

109 101 3.92 0.30 22.7 13.5 1.50 662

81.4 27.1 3.47 0.11 19.1 8.2 1.10 903

136 168 7.00 0.54 20.9 12.4 1.80 1730

86.6 76.2 3.57 0.42 14.5 9.1 1.25 528

57.3 71.0 3.11 0.42 20.8 12.5 1.02 588

36.5 14.7 1.73 0.18 13.4 7.7 0.42 131

122 189 9.70 3.48 12.6 34.0 3.92 543

93.6 104 11.3 4.44 5.1 29.7 4.17 736

69.2 167 3.92 0.44 17.0 10.9 1.18 447

23.2 449 6.84 1.38 1.9 13.4 1.63 695

71.7 74.0 3.34 0.27 13.9 10.5 0.96 491

51.7 58.1 3.23 0.40 14.8 7.3 0.85 308

Selitykset: - ei analysoitu

	

2.1! tulos 2.1 jäi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

7 semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian lalooratorio

Nåytetunnus

1492898160

1492898161

1492898162

N92898163

1192898164

1192898165

1192898166

1192898167

N92898168

N92898169

1492898170

1492898171

1492898172

1492898173

1492898174

1192898175

1192898176

N92898177

1492898178

1492898179

1492898180

1492898181

N92898182

N92898183

1492898184

1492898185

1492898186

1492898187

1192898188

1192898189

1192898190

1192898191

1492898192

N92898193

N92898194

N92898195

1192898196

N92898197

1492898198

N92898199

Mo

PPm

Tilaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

S

PPm

Sc

PPm

Sivu 5.3(48)

03-06-1992

Si

%

511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

0.6 0.05 132 385 17 13 10.0 0.06

0.8 0.05 35.7 699 6 15 3.9 0.04

1.8 0.04 238 439 9 327 5.9 0.13

1.7 0.09 16.1 342 7 195 3.6 0.05

1.2 0.10 84.9 683 7 40 7.1 0.05

1.6 0.06 74.2 747 4 16 9.7 0.05

0.7 0.06 25.9 761 6 5 > 3.9 0.04

0.5> 0.07 37.8 668 5 5 > 4.9 0.05

0.5> 0.05 73.6 583 10 129 15.9 0.10

0.6 0.07 44.0 777 7 9 7.8 0.05

0.7 0.07 41.2 850 6 114 11.8 0.06

0.5> 0.06 44.9 718 7 20 5.5 0.04

1.1 0.05 20.3 760 5 53 3.4 0.08

0.5> 0.07 40.3 721 7 5 > 5.8 0.05

1.1 0.07 26.4 646 9 78 5.0 0.06

2.3 0.06 27.4 765 7 161 5.4 0.04

0.5> 0.06 20.4 832 6 12 3.8 0.05

0.5> 0.07 39.7 758 6 9 8.3 0.05

0.5> 0.07 29.8 744 6 5 > 6.5 0.05

0.5> 0.08 33.4 697 4 10 5.9 0.05

0.6 0.06 97.1 632 8 29 7.3 0.05

0.5> 0.05 30.7 730 5 5 > 6.3 0.04

0.7 0.05 33.8 737 5 5 5.6 0.05

1.2 0.04 30.6 582 8 145 8.9 0.09

0.5 0.07 36.3 721 6 5 > 5.9 0.05

1.4 0.06 41.3 489 5 149 5.0 0.05

0.9 0.05 95.7 719 8 42 9.8 0.05

0.7 0.09 67.2 602 11 18 12.2 0.07

0.9 0.06 59.0 686 47 67 8.1 0.05

0.6 0.06 43.4 763 3 55 10.1 0.05

1.0 0.06 78.8 607 3 24 46.2 0.06

1.7 0.07 56.8 668 6 6 8.6 0.05

1.0 0.05 40.8 829 6 26 4.9 0.04

2.2 0.06 17.2 592 9 84 2.6 0.08

1.1 0.09 138 462 10 18 10.5 0.07

0.9 0.05 76.5 387 9 39 15.4 0.05

0.7 0.08 55.7 659 8 64 7.1 0.05

2.0 0.21 79.0 453 8 34 16.3 0.07

1.6 0.05 46.8 763 13 55 4.6 0.04

1.5 0.08 33.6 731 12 63 5.5 0.04

Selitykset: - ei analysoitu

2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

1.0> tulos jai alle mååritysrajan 1.0

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Sr

pprn

Tilaus 47250

Th Ti

PPel PPm

V

PPm

Y

PPm

Zn

PPm

Sivu 5.4(48)

03-06-1992

Au

ppb




511P 511P 511P 511P 511P 511P 521U

N92898160 12.6 3 > 4480 172 9.7 36.2 2.5
N92898161 10.8 6 1330 59.6 7.0 14.0 10.9
N92898162 4.2 3 > 2020 166 6.5 38.2 3.4
N92898163 5.4 3 > 1140 42.7 4.2 12.1 0.8
N92898164 6.9 3 > 1980 118 7.9 45.9 1.8

N92898165 11.4 4 1350 85.4 13.2 13.5 0.7
N92898166 12.4 7 1270 62.3 7.6 10.4 23.2
N92898167 16.4 3 > 1940 74.5 8.8 16.5 3.0
N92898168 9.1 3 > 2650 138 4.8 11.3 1.2
N92898169 17.1 5 2240 100 10.6 17.1 2.3

N92898170 16.6 6 2160 142 10.0 13.1 2.5
N92898171 13.0 5 1330 68.2 8.8 14.1 3.8
N92898172 8.1 6 1060 54.7 5.7 8.3 1.7
N92898173 14.0 8 1600 74.1 8.7 16.7 3.2
N92898174 8.8 4 3040 104 5.7 14.5 3.0

N92898175 13.5 5 1360 68.7 10.5 13.3 0.2
N92898176 11.0 6 1250 69.0 7.2 9.0 8.4
N92898177 15.6 5 1780 117 9.9 22.3 2.7
N92898178 13.3 7 1640 80.0 9.1 10.4 5.6
N92898179 14.7 5 1710 78.8 8.5 16.5 1.8

N92898180 11.0 3 > 3400 206 8.1 17.8 5.6
N92898181 12.9 7 1420 70.0 10.1 14.7 2.1
N92898182 12.3 4 1400 76.2 7.9 15.9 2.0
N92898183 8.3 3 > 1690 109 6.2 10.4 1.4
N92898184 14.8 9 1910 77.8 9.0 21.2 0.6

N92898185 8.5 3 > 1900 103 3.5 22.2 13.8
N92898186 10.8 5 2480 144 8.1 17.9 1.7
N92898187 12.7 3 > 1980 127 13.6 20.4 2.0
N92898188 8.3 9 1550 95.7 6.7 17.7 0.9
N92898189 14.8 4 1450 70.6 12.4 13.4 3.2

N92898190 13.9 5 2050 145 14.9 33.9 33.1
N92898191 12.4 5 1590 87.2 9.3 18.6 7.4
N92898192 13.0 9 1540 71.8 8.5 30.6 1.2
N92898193 15.8 5 1420 44.6 4.5 15.6 0.8
N92898194 9.7 3 > 6140 235 7.8 23.2 3.5

N92898195 13.0 3 > 7250 452 11.8 16.6 0.5
N92898196 15.3 5 1930 96.5 8.6 27.3 1.6
N92898197 5.8 3 > 3390 185 9.5 24.3 44.4
N92898198 8.6 5 1420 74.5 5.5 24.3 4.6
N92898199 11.7 3 1810 83.0 7.6 13.7 1.8

Selitykset: - ei anatysoitu






2.1! tutos 2.1 jäi alle mååritysrajan

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

semikvantitatlivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian (aboratorio

Näytetunnus Ag

PPm

511P

Tilaus 47250

	

At As

	

% ppm

	

511P 511P

B

ppm

511P

Ba

ppm

511P

Ca


%


511P

Cd

ppm

511P

Sivu 6.1(48)

03-06-1992

Co

ppm

511P

1492898200 0.5> 0.92 6 4 53.5 0.47 0.3> 17.0
1492898201 0.5> 0.12 30 25 20.2 1.34 3.1 501
1492898202 0.5> 1.52 6 5 50.7 0.99 0.3> 22.4
1492898203 0.5> 2.49 9 4 80.4 1.21 0.3> 31.0
1492898204 0.5> 0.98 7 4 38.1 0.44 0.3> 19.5

1492898205 0.5> 2.31 4 5 66.7 1.14 0.3> 43.4
1492898206 0.5> 0.96 5 4 55.3 0.42 0.3> 13.1
1492898207 0.5> 0.54 5 4 35.6 0.39 0.3> 8.4
1492898208 0.5> 1.28 4 4 54.8 0.74 0.3> 20.6
1492898209 0.5> 1.24 8 4 51.8 0.86 0.3> 18.3

1492898210 0.5> 1.94 3 > 4 34.9 2.32 0.3> 21.3
1492898211 0.5> 1.01 5 4 37.3 0.67 0.3> 30.3
1492898212 0.5> 0.66 3 > 4 27.7 0.60 0.3> 9.2
1492898213 0.5> 1.15 3 > 4 45.3 0.43 0.3> 13.4
1492898214 0.5> 1.09 3 > 4 46.8 0.55 0.3> 13.3

1492898215 0.5> 0.83 3 > 3 > 29.6 0.90 0.3> 10.8
1192898216 0.5> 1.24 3 3 > 57.0 0.80 0.4 15.6
1492898217 0.5> 1.82 3 > 3 > 58.5 0.36 0.4 26.7
1492898218 0.5> 2.45 3 > 3 > 86.6 0.74 0.3> 31.4
1492898219 0.5> 2.61 16 4 95.8 0.67 0.3> 52.0

1492898220 0.5> 2.09 10 3 60.9 0.59 0.3> 37.8
1492898221 0.5> 1.07 3 > 3 > 38.1 1.10 0.3> 15.0
1492898222 0.5> 0.73 4 4 38.9 0.50 0.3> 10.8
1492898223 0.5> 0.76 6 3 > 38.4 0.49 0.3> 12.8
1492898224 0.5> 0.76 3 > 3 > 50.4 0.73 0.3> 9.6

1492898225 0.5> 1.07 17 5 38.6 0.65 0.3 43.1
1492898226 0.5> 1.07 12 3 > 40.6 0.55 0.3> 32.3
1492898227 0.5> 0.98 3 > 3 > 38.2 0.39 0.3> 12.7
1492898228 0.5> 2.29 4 6 99.9 0.45 0.4 27.1
1492898229 0.5> 0.92 3 > 5 42.4 0.65 0.3> 11.7

1492898230 0.5> 2.10 3 > 5 71.6 0.41 0.3> 40.5
1492898231 0.5> 1.06 3 > 4 52.4 0.88 0.3> 13.6
1492898232 0.5> 1.02 9 4 35.6 0.45 0.3> 177
1492898233 0.5> 1.45 7 3 > 36.3 0.89 0.3> 54.8
1492898234 0.5> 1.05 3 > 3 > 31.1 2.97 0.3> 27.3

1492898235 0.5> 1.03 5 3 > 49.7 0.73 0.3> 13.7
1492898236 0.5> 1.66 3 > 3 > 84.7 0.43 0.3> 26.0
1492898237 0.5> 1.37 3 > 3 > 61.4 0.88 0.3> 17.8
1492898238 0.5> 1.32 3 > 3 > 67.7 0.57 0.4 12.6
1492898239 0.5> 0.99 4 5 41.9 0.42 0.3> 13.7

Selitykset: - ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jåi aLLe mååritysrajan

	

1.0> tulos jdi alle mååritysrajan 1.0

	

7 semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Cr

ppm

Tilaus 47250

Cu Fe

ppm %

K

%

La

ppm

Li

ppm

Mg

%

Sivu 6.2(48)

03-06-1992

Mn

ppm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

N92898200




58.6 105 2.96 0.30 14.8 6.1 0.77 350

N92898201




9.4 3040 53.9 0.03 2.8 1.8 0.06 1490

N92898202




51.8 100 4.00 0.60 11.4 9.8 1.11 352

N92898203




34.0 136 6.22 1.64 3.5 15.0 1.95 467

N92898204




155 84.0 2.91 0.18 12.8 5.8 0.93 272

N92898205




60.5 278 5.94 0.95 7.2 15.9 2.10 595

N92898206




70.5 39.0 2.79 0.28 13.7 6.0 0.75 236

N92898207




48.0 25.1 2.19 0.11 20.5 3.0 0.41 178

N92898208




80.4 63.1 3.47 0.53 11.3 8.8 1.50 283

N92898209




67.7 49.2 3.38 0.48 13.6 7.1 1.41 304

N92898210




65.6 32.9 3.31 0.48 16.6 35.0 4.14 633

N92898211




71.6 113 4.15 0.40 13.3 6.2 1.15 357

N92898212




52.9 36.5 2.24 0.14 12.5 4.0 0.67 217

N92898213




72.7 49.6 2.71 0.25 19.0 6.4 0.81 257

N92898214




72.3 67.5 3.01 0.32 18.7 6.1 0.90 273

N92898215




53.0 27.4 2.35 0.10 16.5 4.5 1.03 436

N92898216




76.4 73.9 3.60 0.33 15.5 7.1 1.15 568

N92898217




104 112 4.45 0.44 24.2 13.0 1.43 587

N92898218




148 343 6.13 0.89 9.1 13.0 1.82 886

N92898219




138 193 7.48 1.23 22.9 16.2 2.24 819

N92898220




188 225 6.80 0.39 25.8 14.8 2.05 1010

N92898221




71.9 42.8 2.77 0.32 18.2 8.1 1.28 280

N92898222




56.2 66.3 2.40 0.15 14.5 3.4 0.59 214

N92898223




90.1 32.9 2.98 0.18 12.6 3.9 0.72 365

N92898224




50.7 33.4 2.43 0.22 19.8 4.4 0.61 197

N92898225




145 651 5.93 0.60 11.3 4.6 1.03 1060

N92898226




64.8 482 3.86 0.27 14.0 6.0 0.88 258

N92898227




66.9 63.1 2.55 0.17 15.7 5.7 0.65 242

N92898228




101 185 8.90 0.86 19.0 11.8 1.77 1600

N92898229




72.1 55.1 2.65 0.24 15.4 5.6 0.87 244

N92898230




406 563 8.68 1.07 19.5 15.8 2.40 289

N92898231




68.7 58.0 2.73 0.32 17.7 7.7 1.01 320

N92898232




62.0 109 4.10 0.57 41.9 7.2 1.17 273

N92898233




71.3 213 5.30 0.28 16.0 8.1 1.61 342

N92898234




60.8 212 4.23 0.27 12.8 7.9 2.14 440

N92898235




70.5 46.8 3.31 0.32 18.9 6.4 1.09 198

N92898236




145 87.2 4.06 0.72 25.2 12.6 1.64 291

N92898237




67.4 53.9 3.39 0.60 19.6 10.9 1.40 253

N92898238




77.9 71.8 2.62 0.54 23.9 9.4 1.52 258

N92898239




74.9 65.8 2.74 0.17 17.8 5.3 0.72 268

Selitykset: - ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jai alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus Mo

PPm

Tilaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

$

PPm

Sc

PPm

Sivu 6.3(48)

03-06-1992

Si

%




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

N92898200 1.4 0.06 35.3 676 10 16 5.1 0.04

N92898201 22.3 0.01 1200 119 7 -77000 13.5 0.24

N92898202 2.4 0.19 45.1 572 12 631 10.5 0.04

N92898203 2.8 0.21 53.9 361 16 77 13.5 0.05

892898204 1.6 0.06 64.2 682 10 23 4.6 0.04

N92898205 3.1 0.19 71.3 370 29 321 12.8 0.04

N92898206 1.2 0.05 35.6 715 9 12 5.5 0.04

N92898207 1.3 0.05 19.1 712 7 7 3.2 0.04

N92898208 1.3 0.05 54.6 605 10 19 8.9 0.04

N92898209 1.2 0.06 43.9 615 11 20 5.1 0.04

N92898210 1.8 0.05 45.4 563 13 78 6.1 0.05

N92898211 3.9 0.06 86.3 619 10 3770 6.5 0.05

N92898212 1.2 0.05 20.6 634 6 15 3.8 0.04

N92898213 2.5 0.07 31.9 661 13 51 4.4 0.04

N92898214 1.9 0.07 32.7 650 10 22 5.5 0.04

N92898215 0.9 0.06 28.6 469 7 12 5.7 0.04

N92898216 2.0 0.06 35.3 673 11 12 7.6 0.05

N92898217 2.7 0.07 50.5 1150 15 55 9.3 0.04

N92898218 3.3 0.04 75.1 539 16 83 21.5 0.08

N92898219 2.1 0.07 79.3 716 17 214 13.9 0.11

N92898220 3.8 0.05 78.4 663 18 198 14.2 0.06

N92898221 1.2 0.06 43.2 610 10 16 6.0 0.04

N92898222 1.0 0.07 21.8 670 7 11 4.1 0.04

N92898223 0.9 0.06 31.3 632 8 10 4.1 0.04

N92898224 0.9 0.08 18.8 766 11 24 4.0 0.04

N92898225 2.8 0.05 144 673 9 330 20.7 0.07

N92898226 1.4 0.08 36.2 728 10 794 5.7 0.05

N92898227 1.5 0.05 27.5 688 9 25 3.9 0.04

N92898228 3.9 0.06 94.2 667 13 140 29.9 0.10

N92898229 1.0 0.07 27.7 634 9 24 4.3 0.04

N92898230 3.4 0.06 128 450 14 239 7.0 0.04

N92898231 0.7 0.07 30.1 650 10 25 5.1 0.04

N92898232 4.5 0.05 54.7 990 10 237 10.2 0.06

N92898233 2.2 0.04 66.8 478 23 428 8.8 0.05

1492898234 1.2 0.04 48.2 745 9 298 14.2 0.05

N92898235 0.9 0.06 30.0 662 8 16 4.7 0.04

N92898236 1.6 0.06 66.1 502 16 775 7.3 0.04

1492898237 1.2 0.06 35.1 657 10 20 6.7 0.04

1492898238 1.3 0.06 39.0 972 8 36 5.8 0.06

N92898239 1.9 0.06 28.9 694 7 16 4.2 0.04

Selitykset: ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jäi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jäi atte mååritysrajan 1.0

	

7 semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus

1492898200

1492898201

1492898202

1492898203

092898204

1492898205

1492898206

1492898207

092898208

1492898209

1492898210

1492898211

N92898212

092898213

N92898214

1492898215

N92898216

092898217

N92898218

N92898219

092898220

N92898221

1492898222

1492898223

N92898224

1492898225

1492898226

N92898227

1492898228

1492898229

1492898230

N92898231

1492898232

1492898233

1492898234

1492898235

N92898236

1492898237

1492898238

N92898239

Sr

PPm

Tilaus 47250

Th Ti

PPm PPm

V

PPm

Y

PPm

Zn

PPm

Sivu 6.4(48)

03-06-1992

Au

ppb

511P 511P 511P 511P 511P 511P 5211J

13.1 4 1470 71.4 8.7 18.0 2.2

6.4 3 > 70.0 52.7 38.0 0.2> 26.0

9.9 3 > 2120 103 8.8 14.8 4.4

5.9 3 > 3030 149 7.5 20.7 1.8

10.2 3 1290 73.7 7.1 10.1 157

7.5 3 > 2300 136 10.0 22.8 7.5

10.6 4 1360 67.2 6.6 9.1 2.4

11.2 4 1060 53.1 6.7 7.7 3.5

10.8 3 > 1610 87.3 5.8 12.0 2.0

12.4 3 > 1730 80.5 6.8 12.9 3.3

15.4 4 1460 57.9 8.5 10.4 2.1

11.5 3 1420 75.5 7.8 11.4 6.7

11.1 3 > 1240 52.7 7.0 10.6 2.5

11.3 6 1550 63.4 7.0 14.1 2.8

16.1 3 1790 71.0 9.8 17.7 3.7

8.5 7 918 42.8 7.8 7.6 1.1

13.3 3 > 1580 83.8 8.1 18.1 2.3

10.8 9 1720 104 6.5 25.3 1.9

6.6 3 > 1600 159 8.1 12.0 2.3

8.9 3 > 2580 226 12.9 17.3 9.5

7.8 4 2090 155 13.7 19.9 13.2

13.9 5 1610 75.1 7.8 16.4 5.9

11.3 3 > 1340 58.6 7.7 12.1 2.4

11.5 3 1560 66.5 7.4 13.6 2.3

14.9 5 1260 60.9 7.8 16.7 1.3

10.5 3 > 1450 168 9.4 6.9 3.4

10.9 3 > 1560 85.9 9.2 13.5 2.6

9.8 6 1320 57.8 7.2 13.0 2.0

8.7 3 > 2150 177 10.0 19.1 2.8

12.1 4 1560 62.9 7.5 15.5 2.9

6.4 4 2700 168 8.7 33.1 1.5

14.0 4 1730 66.3 8.1 19.4 3.5

7.6 10 962 84.7 10.1 7.6 21.4

6.6 3 1020 93.7 8.2 12.2 10.3

16.4 3 > 1060 76.0 11.6 10.6 2.7

12.5 5 1700 69.7 8.4 16.6 2.9

13.1 8 2950 92.5 8.3 22.0 0.9

13.1 5 2090 89.1 9.0 22.2 1.1

12.8 10 1910 63.5 10.9 22.4 5.2

11.1 8 1450 66.2 7.8 14.6 4.3

Selitykset: - ei analysoitu

2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

1.0> tulos jåi atte mååritysrajan 1.0

7 semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus Ag

PPB1

Tilaus 47250

Al As

% ppm

B

ppm

Ba

ppm

Ca

%

Cd

ppm

Sivu 7.1(48)

03-06-1992

Co

ppm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1492898240 0.5> 0.98 3 > 3 > 24.5 0.18 0.3> 9.6

1492898241 0.5> 5.08 16 4 99.4 0.84 0.5 63.3

1492898242 0.5> 1.13 3 4 25.9 0.16 0.3> 10.2

1492898243 0.5> 2.98 3 > 3 > 89.5 0.39 0.4 39.4

1492898244 0.5> 1.33 4 3 > 54.1 0.44 0.3> 14.9

1492898245 0.5> 2.17 3 > 3 > 105 0.70 0.4 37.2

1492898246 0.5> 1.31 5 4 62.7 4.44 0.3> 20.7

1492898247 0.5> 0.99 3 > 3 > 42.8 0.82 0.3> 13.5

1492898248 0.5> 1.41 3 > 4 61.9 0.64 0.3> 22.5

1492898249 0.5> 1.67 3 3 > 30.5 0.38 0.3> 49.0

1492898250 0.5> 2.21 3 > 5 38.0 0.91 0.3> 84.1

1492898251 0.5> 0.88 3 > 3 > 42.3 0.78 0.5 12.1

N92898252 0.5> 2.28 5 3 > 40.4 1.30 0.4 48.5

1492898253 0.5> 0.68 3 > 5 34.8 0.78 0.3> 11.6

1492898254 0.5> 1.17 3 > 4 49.5 0.74 0.3> 17.3

1492898255 0.5> 1.83 3 > 4 67.1 0.87 0.4 25.3

1492898256 0.5> 0.85 4 4 34.7 0.66 0.3> 12.6

1492898257 0.5> 0.96 7 4 41.4 3.01 0.3> 27.8

1492898258 0.5> 0.98 19 5 61.2 0.77 0.3> 24.6

1492898259 0.5> 3.05 3 > 4 20.0 3.13 0.4 40.0

1492898260 0.5> 4.30 9 4 24.2 0.99 0.3> 41.0

1492898261 0.6 0.51 714 6 57.4 1.43 0.3> 309

1492898262 0.5> 3.84 5 4 104 3.06 0.4 37.0

1492898263 0.5> 0.73 3 > 4 25.4 2.23 0.3> 7.2

1492898264 0.5> 2.27 20 3 > 79.7 0.76 0.3> 34.6

1492898265 0.5> 2.10 14 3 > 50.7 0.68 0.4 56.6

1192898266 0.5> 1.90 5 3 > 76.5 1.34 0.3> 27.1

N92898267 0.5> 3.28 7 3 > 71.9 1.35 0.4 55.9

1492898268 0.5> 1.68 3 > 3 > 33.9 2.60 0.6 50.5

N92898269 0.5> 0.57 3 > 3 28.7 0.64 0.3> 9.5

1492898270 0.5> 0.57 3 > 3 > 27.5 1.19 0.3> 9.8

1492898271 0.5> 1.65 4 4 33.4 2.03 0.3> 46.8

1492898272 0.5> 2.12 6 3 34.7 2.57 0.3> 55.1

1492898273 0.5> 1.34 6 3 87.6 0.41 0.3> 20.2

N92898274 0.5> 1.20 5 4 86.4 0.45 0.3> 12.5

1192898275 0.5> 3.20 3 > 3 > 143 0.68 0.4 41.7

1492898276 0.5> 1.36 3 > 3 61.4 0.76 0.3 15.3

1492898277 0.5> 1.47 3 3 > 79.6 0.89 0.3> 17.4

1492898278 0.5> 2.73 3 > 3 > 175 1.72 0.3 40.5

1492898279 0.5> 1.25 3 > 3 > 67.7 0.93 0.3> 14.8

Selitykset: - ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

	

1.0> tutos jåi alle mååritysrajan 1.0

	

7 semikvantitatiivinenmååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian taboratorio

Nåytetunnus

1492898240

1492898241

1492898242

1492898243

1492898244

1492898245

1492898246

1492898247

1492898248

1492898249

1492898250

1492898251

1492898252

1492898253

1192898254

1492898255

1492898256

1492898257

1192898258

1192898259

1192898260

1192898261

1192898262

1192898263

1192898264

1192898265

1192898266

1492898267

1492898268

1492898269

1492898270

N92898271

1492898272

1492898273

1492898274

1192898275

1492898276

1492898277

1192898278

1492898279




Tilaus 47250




Sivu 7.2(48)

03-06-1992

Cr Cu Fe K La Li Mg Mn

ppm ppm % % ppm ppm % ppm

511P 511P 5111' 511P 511P 511P 511P 5111'

50.0 80.5 3.26 0.07 7.4 6.1 0.50 166

427 410 15.2 2.98 3.0 20.7 4.79 1810

73.6 15.9 3.28 0.34 14.1 7.4 1.22 430

123 178 5.97 0.47 16.4 19.7 2.17 735

44.2 34.6 3.00 0.52 20.4 11.8 0.95 501

130 162 5.10 0.70 26.4 17.7 2.03 567

64.1 445 3.95 0.49 18.8 10.1 1.78 630

65.8 51.2 2.57 0.31 16.8 7.7 1.00 286

97.4 137 3.77 0.29 16.2 8.5 1.31 381

91.5 61.0 3.24 0.79 43.7 14.0 2.22 142

92.0 201 5.23 1.01 12.0 15.2 2.84 283

68.6 47.3 2.59 0.24 16.2 6.0 0.92 226

97.5 207 6.34 0.40 8.1 13.5 2.23 419

64.5 100 2.66 0.18 16.7 4.7 0.71 208

62.5 67.5 3.38 0.29 14.3 9.6 1.09 386

88.9 117 4.16 0.39 24.4 14.0 1.62 508

48.6 48.5 2.30 0.21 14.4 6.9 0.76 223

69.5 74.0 3.10 0.29 13.9 7.5 1.49 830

58.6 813 3.98 0.33 20.1 8.6 1.01 254

216 65.4 5.79 0.02 2.8 3.9 2.61 1200

131 110 8.38 0.16 3.9 10.1 3.96 798

30.5 6350 7.31 0.04 28.2 2.3 0.69 7300

301 178 11.5 3.00 4.1 15.3 4.83 3430

46.8 26.0 1.56 0.21 4.5 3.8 1.57 297

148 120 6.07 1.11 28.8 17.6 2.43 276

96.8 460 8.00 0.49 11.9 12.3 1.77 413

85.4 96.7 4.64 0.55 21.8 13.2 1.70 466

124 105 9.49 3.36 9.0 16.2 4.36 287

224 35.9 7.42 1.25 8.6 10.0 2.97 782

58.0 36.9 2.10 0.14 14.2 3.5 0.60 136

51.6 35.5 2.20 0.15 14.0 3.8 0.89 218

76.3 86.9 4.32 0.37 10.4 20.2 2.62 666

87.5 232 5.87 0.87 9.8 14.3 3.35 516

125 91.0 3.88 0.38 15.0 8.7 1.02 292

71.9 57.9 3.09 0.44 25.9 9.5 0.86 292

103 143 8.31 1.97 13.0 34.5 2.66 590

76.5 45.7 3.12 0.36 18.9 10.2 1.33 274

74.0 70.0 3.41 0.47 23.5 12.7 1.43 308

49.9 163 7.21 2.29 13.2 26.9 2.18 521

64.8 53.6 3.14 0.46 20.4 10.0 1.15 284

Selitykset: - ei analysoitu

2.1! tulos 2.1 jai alle mååritysrajan

1.0> tutos jäi atte mååritysrajan 1.0

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus

N92898240

N92898241

N92898242

N92898243

N92898244

N92898245

N92898246

N92898247

N92898248

N92898249

N92898250

N92898251

N92898252

N92898253

N92898254

N92898255

N92898256

N92898257

N92898258

N92898259

N92898260

N92898261

N92898262

N92898263

N92898264

N92898265

N92898266

N92898267

N92898268

N92898269

N92898270

N92898271

N92898272

N92898273

N92898274

N92898275

N92898276

N92898277

N92898278

N92898279

Mo

PPm

Tilaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

S

PPm

Sc

PPm

Sivu 7.3(48)

03-06-1992

Si

%

511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

2.5 0.05 21.0 440 7 151 2.7 0.04

4.3 0.02 172 451 14 151 69.8 0.10

1.5 0.04 27.6 295 8 73 6.1 0.04

2.8 0.06 80.3 734 15 105 10.1 0.07

2.2 0.05 29.5 226 13 199 9.7 0.05

2.4 0.07 76.9 793 13 773 13.4 0.04

1.5 0.07 37.3 678 7 5 > 6.1 0.06

0.8 0.06 29.1 631 6 7 4.9 0.05

2.0 0.08 48.5 706 9 39 6.6 0.04

1.2 0.05 95.2 256 10 169 11.9 0.04

2.8 0.05 93.0 498 30 467 12.8 0.05

1.0 0.06 26.0 664 5 5 > 4.5 0.04

2.8 0.04 81.8 517 14 612 11.3 0.07

1.4 0.06 22.0 695 4 53 3.7 0.04

3.7 0.07 36.4 493 9 9 5.8 0.05

2.5 0.08 55.9 802 11 30 8.7 0.05

1.3 0.05 22.5 597 6 7 3.9 0.04

1.8 0.04 35.7 618 5 5 > 5.5 0.05

1.7 0.05 37.5 665 7 224 4.2 0.09

2.4 0.08 80.6 309 11 330 5.7 0.11

4.0 0.04 77.6 525 13 170 8.7 0.09

16.9 0.13 629 436 3 3090 22.0 0.13

4.1 0.03 121 484 9 333 48.9 0.05

1.7 0.20 21.5 400 4 2110 8.4 0.04

6.2 0.08 80.1 727 18 9900 11.7 0.05

3.0 0.04 129 646 14 774 11.6 0.08

1.7 0.06 49.6 679 14 82 8.5 0.07

2.9 0.07 81.5 615 17 243 47.2 0.09

2.5 0.07 92.3 618 9 481 22.2 0.06

1.1 0.05 17.9 742 6 68 3.6 0.05

0.8 0.06 17.8 696 6 28 4.4 0.05

2.0 0.08 82.5 583 12 1500 12.3 0.06

1.5 0.07 92.1 1200 14 825 17.6 0.06

5.0 0.08 52.7 698 17 19 3.9 0.05

5.3 0.10 38.9 800 11 15 4.5 0.06

2.4 0.07 104 625 20 162 6.8 0.08

0.9 0.07 36.2 708 9 22 5.3 0.06

1.2 0.08 53.6 731 12 1290 6.1 0.06

2.0 0.09 77.3 568 13 715 8.7 0.07

1.3 0.08 32.5 729 10 154 5.7 0.06

Selitykset: ei analysoitu

	

2.1! tulos 2.1 jäi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jåi alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus

1492898240

1492898241

1492898242

1492898243

1492898244

1492898245

1492898246

1492898247

1492898248

1492898249

1492898250

1492898251

1492898252

1492898253

1492898254

1492898255

1492898256

1492898257

1492898258

1492898259

1492898260

1492898261

1492898262

N92898263

1492898264

1492898265

1492898266

1492898267

1492898268

1492898269

1492898270

1492898271

N92898272

1492898273

1492898274

1492898275

1492898276

1492898277

1492898278

1492898279

Sr

PPm

Tilaus 47250

Th Ti

PPm PPm

V

PPm

Y

PPm

Zn

PPm

Sivu 7.4(48)

03-06-1992

Au

ppb

511P 511P 511P 511P 511P 511P 521U

9.9 3 > 1420 69.0 2.9 10.7 0.4

7.6 3 > 7390 547 4.2 13.3 3.2

5.0 7 2070 125 2.8 15.6 0.1

10.6 5 1900 110 8.8 29.6 1.2

6.2 11 1450 92.1 4.8 17.1 0.1>

14.1 7 2610 126 10.5 34.4 2.8

18.3 10 1750 69.6 10.3 21.2 4.8

12.9 7 1630 62.3 7.8 18.1 4.6

8.8 6 1800 100 6.4 19.8 6.3

4.3 17 1050 105 6.1 6.6 4.8

5.7 7 1220 117 7.6 9.2 3.6

13.5 6 1550 63.7 7.9 15.4 1.9

6.6 3 > 1620 140 7.7 25.2 1.2

13.1 6 1450 65.3 7.6 11.8 4.5

10.4 8 1420 78.4 6.6 20.3 1.0

11.8 15 2760 104 11.4 19.3 4.4

12.5 6 1320 55.5 6.6 15.6 1.8

13.7 7 1310 68.1 7.7 12.1 2.5

11.8 7 1330 65.0 7.6 17.6 17.0

8.9 3 > 466 108 6.2 34.0 6.3

3.9 3 > 815 225 10.1 46.9 1.6

8.7 8 33.7 45.5 27.5 0.2> 11.7

12.0 3 > 5240 409 4.9 11.1 0.7

10.4 3 > 381 57.8 6.4 6.4 0.8

12.0 6 2610 156 11.2 28.6 2.7

7.9 3 > 1500 125 8.8 19.7 0.1>

14.4 6 2040 99.6 9.3 26.7 2.5

8.5 3 > 4580 343 9.9 8.2 1.7

14.2 3 > 2150 221 6.9 5.6 5.0

11.2 5 1290 57.4 7.3 10.4 2.0

12.7 4 1220 51.3 7.5 10.1 2.0

10.0 9 703 71.5 8.7 10.7 0.8

10.6 3 > 1610 132 9.2 7.1 0.7

14.6 6 1780 77.4 7.3 33.3 1.8

19.4 10 1680 60.5 8.3 26.0 1.6

8.0 3 > 3270 179 9.1 177 1.4

14.6 4 2000 72.7 9.0 29.0 2.1

15.8 6 2010 74.8 9.7 27.5 2.0

10.9 3 > 3180 181 9.6 35.4 2.1

14.7 5 2120 81.6 9.8 23.7 5.1

Selitykset: - ei analysoitu

	

2.1! tulos 2.1 jåi aLLe mååritysrajan

	

1.0> tulos jåi atLe mååritysrajan 1.0

7 semikvantitatiivinen måtiritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus

N92898280

N92898281

N92898282

N92898283

N92898284

N92898285

1492898286

N92898287

892898288

N92898289

N92898290

N92898291

N92898292

N92898293

N92898294

N92898295

N92898296

N92898297

N92898298

N92898299

N92898300

1192898301

N92898302

N92898303

N92898304

N92898305

N92898306

N92898307

N92898308

N92898309

1492898310

N92898311

N92898312

N92898313

N92898314

N92898315

N92898316

N92898317

N92898318

892898319

Ag

ppm

Tilaus 47250

At As

% ppm

a
ppm

Ba

ppm

Ca

%

Cd

ppm

Sivu 8.1(48)

03-06-1992

Co

ppm

511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

0.5> 1.00 3 > 3 54.4 0.97 0.3> 12.2

0.5> 3.50 8 3 > 196 1.01 0.3> 32.3

0.5> 1.96 11 3 > 89.4 0.89 0.3> 21.8

0.5> 0.71 7 3 106 0.34 0.3> 4.6

0.5> 2.99 4 3 > 78.2 0.77 0.5 37.8

0.5> 5.98 9 3 > 197 0.62 0.3> 65.9

0.5> 2.23 3 3 > 40.7 1.05 0.3> 25.1

0.5> 3.77 29 3 > 133 0.88 0.4 56.6

0.5> 1.97 17 3 > 74.3 1.42 0.3> 43.5

0.5> 0.25 3 3 > 14.1 0.44 0.3> 15.8

0.5> 1.06 3 > 3 > 52.4 0.33 0.3> 8.2

0.5> 1.36 3 > 3 > 35.7 0.38 0.3> 9.8

0.5> 0.72 3 > 3 > 40.4 0.75 0.3> 11.0

0.5> 0.75 5 3 > 39.2 0.78 0.3> 12.1

0.5> 0.78 3 3 52.9 0.66 0.3> 10.0

0.5> 0.88 4 4 44.8 0.89 0.3> 17.4

0.5> 0.48 3 > 3 > 28.3 0.69 0.3> 7.3

0.5> 0.84 3 > 3 > 42.9 0.80 0.3 16.6

0.5> 1.42 6 3 > 49.9 1.29 0.3> 18.4

0.5> 0.44 4 3 28.3 0.74 0.3 7.3

0.5> 0.53 3 > 3 > 31.1 0.81 0.3> 7.1

0.5> 0.69 3 > 3 > 39.9 0.78 0.3> 9.1

0.5> 0.69 3 > 3 > 40.3 0.76 0.3> 8.0

0.5> 0.69 3 > 3 > 31.8 0.76 0.3> 10.6

0.5> 0.44 3 > 4 24.0 0.64 0.3> 7.7

0.5> 0.45 4 4 26.6 0.66 0.3> 6.8

0.5> 0.51 4 4 28.3 0.72 0.3> 8.8

0.5> 0.75 3 > 4 51.2 0.65 0.3> 10.1

0.5> 0.98 3 > 4 34.5 0.57 0.3> 10.1

0.5> 0.88 3 > 5 48.5 0.80 0.3> 11.2

0.5> 1.02 3 > 3 > 40.5 0.59 0.3> 11.3

0.5> 1.88 7 3 > 75.3 0.68 0.3> 26.1

0.5> 1.11 3 > 4 52.1 0.56 0.4 18.1

0.5> 2.78 3 > 3 > 98.9 1.04 0.3> 35.4

0.5> 3.81 14 6 144 0.54 0.6 83.7

0.5> 2.17 4 3 > 176 1.08 0.4 151

0.5> 4.96 8 3 > 225 0.48 0.3 38.5

0.5> 1.20 9 3 53.7 0.31 0.3> 10.5

0.5> 0.67 3 > 3 > 39.4 0.87 0.3> 8.7

0.5> 0.62 3 > 4 40.5 0.84 0.3> 7.9

Selitykset: - ei anatysoitu

2.1! tutos 2.1 jåi alte mååritysrajan

1.0> tutos jål atle mååritysrajan 1.0

? semikvantitatiivinen måårttys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Cr

PPm

Ti(aus 47250

Cu Fe

PPm %

K


%

La

PPm

Li

PPm

Mg

%

Sivu 8.2(48)

03-06-1992

Mn

PPm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

N92898280 56.1 66.1 2.72 0.37 19.9 7.3 0.93 266

N92898281 51.6 36.5 7.42 2.57 8.9 32.7 2.98 480

N92898282 78.4 29.5 4.33 1.46 12.5 18.4 1.73 346

N92898283 10.9 16.2 3.84 0.30 233 8.8 0.16 373

N92898284 50.6 72.0 5.26 0.61 1.2 36.1 2.36 505

N92898285 215 333 13.7 3.91 3.1 66.3 5.38 719

N92898286 45.4 179 3.93 0.49 3.4 18.2 1.57 501

N92898287 39.7 207 8.55 0.69 7.8 40.9 2.92 3140

N92898288 90.7 185 5.24 0.49 16.6 17.3 1.59 1490

N92898289 52.2 154 1.43 0.04 33.9 1.5 0.21 144

N92898290 45.7 20.9 1.99 0.56 28.2 8.4 0.85 156

N92898291 43.1 15.6 2.62 0.32 34.2 11.3 1.25 164

N92898292 54.1 40.6 2.40 0.22 14.2 5.6 0.65 388

N92898293 48.8 40.4 2.39 0.23 23.3 5.5 0.70 211

N92898294 46.4 32.0 2.27 0.24 12.3 6.7 0.78 150

N92898295 60.7 123 2.89 0.24 15.5 8.7 0.81 247

N92898296 44.1 27.6 1.86 0.12 12.3 3.1 0.50 126

N92898297 53.4 72.7 2.46 0.24 14.3 8.3 0.79 218

N92898298 51.0 104 3.64 0.37 16.2 16.1 1.41 336

N92898299 58.8 22.9 2.57 0.11 15.1 3.0 0.43 132

N92898300 47.4 24.8 2.08 0.14 13.9 3.5 0.56 162

N92898301 53.0 30.1 2.18 0.19 15.0 4.5 0.66 185

N92898302 52.5 23.7 2.13 0.24 14.6 4.8 0.71 175

N92898303 46.1 27.2 2.15 0.19 12.3 4.8 0.70 170

N92898304 44.2 29.7 1.93 0.11 12.2 3.6 0.47 128

N92898305 47.9 21.6 2.07 0.11 14.0 3.5 0.44 135

N92898306 48.7 24.6 2.06 0.13 13.9 3.5 0.50 156

N92898307 47.8 31.2 2.33 0.28 14.7 6.1 0.65 188

N92898308 129 24.1 3.22 0.30 11.3 10.1 1.29 199

N92898309 56.6 33.1 2.44 0.26 17.8 7.0 0.84 257

N92898310 61.3 33.9 2.61 0.23 16.8 7.0 0.84 183

N92898311 96.1 129 3.83 0.85 12.2 15.3 1.67 295

N92898312 51.0 96.0 1.99 0.30 25.7 8.7 0.88 181

N92898313 44.4 56.6 5.35 1.24 2.3 30.9 2.30 534

N92898314 51.3 858 11.4 1.24 12.4 38.7 3.19 563

N92898315 52.6 207 6.00 0.44 6.8 17.6 1.94 4390

N92898316 111 162 10.8 2.41 14.2 41.2 5.07 880

N92898317 53.4 59.9 2.03 0.60 23.2 12.2 1.07 128

N92898318 53.3 26.0 2.23 0.21 15.0 5.5 0.72 197

N92898319 49.5 26.1 2.18 0.18 21.0 5.2 0.64 188

Selitykset: ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jäi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jåi alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus

N92898280

N92898281

N92898282

N92898283

N92898284

N92898285

N92898286

N92898287

N92898288

N92898289

N92898290

N92898291

N92898292

N92898293

N92898294

N92898295

N92898296

N92898297

N92898298

N92898299

N92898300

N92898301

N92898302

N92898303

N92898304

N92898305

N92898306

N92898307

N92898308

N92898309

N92898310

N92898311

N92898312

N92898313

N92898314

N92898315

N92898316

N92898317

N92898318

N92898319

Mo

PPm

Tilaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

S

PPm

Sc

PPm

Sivu 8.3(48)

03-06-1992

Si

%

511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1.5 0.09 25.8 767 7 146 5.2 0.06

2.8 0.11 57.9 337 19 25 19.0 0.09

1.3 0.08 49.4 578 12 15 5.6 0.06

6.6 0.09 8.4 544 8 219 4.2 0.05

2.1 0.11 70.4 257 15 309 4.5 0.12

3.6 0.08 131 151 25 2460 8.0 0.14

2.2 0.19 59.2 340 13 296 7.3 0.08

3.5 0.09 125 448 17 377 5.0 0.16

3.7 0.20 96.6 931 11 566 12.8 0.07

6.1 0.12 69.6 299 6 2400 2.5 0.05

2.1 0.10 20.4 501 9 31 4.6 0.05

1.3 0.04 28.1 483 7 5 > 2.3 0.07

1.4 0.06 23.2 769 6 11 4.0 0.05

1.2 0.05 22.4 735 6 11 3.8 0.05

1.3 0.04 19.5 717 5 26 2.8 0.05

1.5 0.07 33.5 770 7 178 5.0 0.06

1.2 0.05 16.2 718 4 81 2.7 0.05

1.1 0.06 45.2 741 6 198 3.7 0.06

2.4 0.08 47.4 950 9 844 4.2 0.07

1.4 0.05 15.3 905 6 182 2.3 0.05

1.2 0.06 15.0 781 5 157 3.0 0.05

1.3 0.07 20.7 767 5 34 3.5 0.06

1.0 0.06 18.6 726 5 80 3.3 0.05

0.8 0.05 23.3 733 5 126 3.0 0.05

0.6 0.04 17.4 716 4 28 2.2 0.05

0.8 0.05 14.2 766 4 5 > 2.5 0.05

1.2 0.06 16.1 718 6 5 > 2.7 0.06

1.0 0.06 18.0 809 6 36 2.9 0.07

1.4 0.06 32.4 686 7 5 > 5.1 0.07

1.3 0.07 23.7 698 9 5 > 4.1 0.07

1.2 0.06 26.4 628 8 33 4.2 0.05

4.1 0.09 68.9 654 14 264 7.1 0.05

2.0 0.07 49.4 824 9 2990 4.8 0.05

2.6 0.15 88.0 322 17 51 7.7 0.11

4.2 0.04 205 508 18 1580 16.8 0.11

3.2 0.15 86.4 399 12 584 13.6 0.11

3.1 0.04 111 288 19 433 11.9 0.07

0.7 0.04 23.8 388 7 4230 4.8 0.05

0.8 0.06 18.7 693 5 92 3.4 0.05

1.1 0.06 16.8 733 6 115 3.2 0.05

Selitykset: - ei analysoitu

	

2.11 tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Sr

PPm

511P

Tilaus 47250


Th Ti

	

PPm PPm

	

511P 511P

V

PPm

511P

Y

PPm

511P

Zn

PPm

511P

Sivu 8.4(48)

03-06-1992

Au

ppb

52111

N92898280 14.7 5 2040 68.6 9.4 20.7 1.7

N92898281 10.1 3 > 3210 233 8.6 89.1 0.9

N92898282 11.9 3 > 2270 96.2 6.6 60.0 2.1

N92898283 10.7 40 1360 14.5 40.4 86.7 0.1>

1192898284 5.2 3 > 2680 73.3 3.4 213 2.0

N92898285 4.8 3 > 5380 265 3.0 84.7 1.2

N92898286 4.6 3 > 1410 80.2 5.8 50.8 2.5

N92898287 6.7 3 > 2570 109 7.7 117 2.2

N92898288 11.0 3 > 1870 111 12.4 69.0 1.8

N92898289 2.7 14 1280 28.2 11.5 5.5 0.5

N92898290 11.3 14 1270 41.0 7.8 11.3 1.1

1192898291 6.6 8 910 32.9 11.0 14.6 0.8

1192898292 11.9 3 > 1320 56.1 8.1 11.8 4.4

N92898293 11.3 5 1200 51.4 8.0 18.8 1.3

N92898294 8.6 5 997 47.8 6.3 21.1 0.9

N92898295 12.5 3 > 1700 75.3 8.6 77.9 4.0

N92898296 11.0 3 1140 45.1 6.5 19.2 1.6

N92898297 12.4 3 > 1490 57.0 7.5 90.9 1.8

N92898298 14.4 3 1210 66.4 8.2 87.1 4.3

N92898299 11.8 4 1150 63.4 7.3 9.9 11.8

1192898300 12.9 3 1260 52.0 7.4 10.1 1.2

1192898301 13.9 3 1430 54.1 7.7 12.3 1.1

N92898302 12.9 3 > 1390 52.0 7.5 11.5 0.9

N92898303 11.5 3 1240 52.4 7.0 19.7 3.6

N92898304 9.4 4 907 46.1 5.7 18.4 4.2

N92898305 11.8 4 1170 51.0 6.9 10.1 0.8

N92898306 11.8 4 1200 52.2 6.8 9.3 0.3

N92898307 14.9 4 1390 54.9 7.7 15.7 0.8

N92898308 9.5 3 > 1460 67.5 7.2 15.1 2.2

N92898309 15.0 5 1640 59.2 8.3 17.1 0.9

N92898310 13.6 5 1570 66.8 7.9 23.9 1.0

N92898311 9.9 6 2210 120 7.6 67.3 5.7

N92898312 14.8 7 1720 56.2 12.8 24.4 3.1

1192898313 4.9 3 > 2160 89.5 4.8 67.6 0.5

N92898314 5.9 3 > 3490 230 36.4 79.2 9.9

1192898315 5.4 3 > 1610 177 12.6 30.5 4.1

N92898316 4.8 4 5130 230 4.6 54.0 0.3

N92898317 8.1 8 1320 36.6 13.5 17.7 0.3

N92898318 12.7 6 1340 55.1 7.1 11.9 41.5

N92898319 13.4 11 1350 54.3 7.6 12.9 2.4

Selitykset: - ei analysoitu




	

2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

	

1.0> tutos jai aLLe mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Ag

ppm

511P

Tilaus 47250

	

AI As

	

% ppm

	

511P 511P

B

ppm

511P

Ba

ppm

511P

Ca


%


511P

Cd

ppm

511P

Sivu 9.1(48)

03-06-1992

Co

PPG

511P

1492898320 0.5> 0.67 6 3 > 36.9 1.70 0.3> 9.1

1492898321 0.5> 1.08 6 3 35.0 0.63 0.3> 10.6

1492898322 0.5> 1.75 3 4 99.1 0.29 0.3> 29.1

1492898323 0.5> 1.16 4 3 > 53.6 0.54 0.3> 15.3

1492898324 0.5> 1.50 4 3 > 79.1 0.44 0.3> 26.7

1492898325 0.5> 1.11 13 3 > 50.5 0.75 0.3> 26.9

1492898326 0.5> 0.59 3 > 5 30.0 0.79 0.3> 7.9

1492898327 0.5> 0.64 3 4 32.2 0.71 0.3> 9.2

1492898328 0.5> 1.50 4 4 64.9 1.08 0.3> 20.4

1192898329 0.5> 0.54 4 5 30.2 0.64 0.3> 7.4

1492898330 0.5> 0.40 3 > 5 25.5 0.58 0.3 6.5

1492898331 0.5> 0.76 3 5 41.7 0.38 0.3> 9.9

1492898332 0.5> 0.89 3 > 4 46.6 0.74 0.3> 16.0

1492898333 0.5> 0.69 3 > 4 38.0 0.51 0.4 9.1

1492898334 0.5> 1.73 3 > 3 35.2 0.45 0.3 13.5

1492898335 0.5> 1.00 6 4 18.9 0.55 0.3> 8.2

1492898336 0.5> 1.44 3 > 4 22.5 1.37 0.4 18.5

1492898337 0.5> 2.72 3 > 3 > 69.8 1.11 0.3 40.9

1492898338 0.5> 2.31 3 > 10 80.7 1.36 0.3> 50.1

1492898339 0.5> 1.45 3 > 3 120 0.63 0.3> 32.7

1492898340 0.5> 1.55 3 > 3 92.8 0.77 0.4 18.1

1492898341 0.5> 1.63 3 > 4 91.4 0.75 0.6 19.6

1492898342 0.5> 1.01 4 3 > 52.6 0.54 0.3> 13.8

1492898343 0.5> 1.64 4 3 > 87.9 0.74 0.3 18.2

1492898344 0.5> 3.66 3 > 3 > 66.4 0.91 0.5 23.8

1492898345 0.5> 1.16 3 > 3 > 60.2 0.87 0.3 14.1

1492898346 0.5> 1.01 4 3 > 50.3 0.55 0.3> 11.5

1492898347 0.5> 0.95 3 > 3 > 50.8 0.73 0.4 11.5

1492898348 0.5> 0.85 3 3 > 45.0 0.69 0.3> 11.5

1492898349 0.5> 1.10 3 > 3 > 40.1 0.57 0.3> 16.7

1492898350 0.5> 0.89 3 > 3 > 46.9 0.78 0.3> 12.1

1492898351 0.5> 0.92 3 > 3 > 48.3 0.65 0.3> 11.9

1492898352 0.5> 1.33 3 > 3 > 51.0 0.50 0.3> 18.3

1492898353 0.5> 1.12 3 > 3 > 51.2 0.44 0.3> 11.2

1492898354 0.5> 0.76 3 > 3 > 37.7 0.53 0.3> 9.0

1492898355 0.5> 0.72 3 > 4 41.1 0.88 0.3> 9.7

1492898356 0.5> 1.67 3 > 3 65.6 0.59 0.3> 24.6

1492898357 0.5> 0.77 3 > 4 38.7 0.83 0.3> 11.0

1492898358 0.5> 0.72 3 > 4 36.9 0.85 0.3> 10.2

1492898359 0.5> 0.73 3 > 3 > 47.4 0.84 0.3> 11.8

Selitykset: - ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jai alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jäl alle maäritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Cr

ppm

Tilaus 47250

Cu Fe

ppm %

K

%

La

PP!!!

Li

ppm

Mg

%

Sivu 9.2(48)

03-06-1992

Mn

PPin




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

N92898320 47.4 34.5 2.23 0.20 14.1 5.0 0.69 283

N92898321 53.8 41.7 2.69 0.19 26.1 9.3 1.19 191

N92898322 58.9 43.1 4.21 0.90 12.8 12.5 1.36 686

N92898323 71.6 60.0 3.31 0.27 18.7 9.5 0.92 219

N92898324 85.9 47.7 5.42 0.23 23.8 11.9 1.22 2210

N92898325 57.0 96.2 2.91 0.32 14.9 10.7 1.04 234

N92898326 53.3 55.9 2.27 0.16 14.0 4.7 0.61 159

N92898327 52.9 25.1 2.15 0.17 15.1 5.3 0.66 145

N92898328 63.0 100 3.23 0.54 18.7 13.5 1.36 328

N92898329 50.6 27.1 2.11 0.14 14.3 3.9 0.49 165

N92898330 47.2 22.6 1.87 0.11 10.1 3.1 0.40 128

N92898331 51.9 39.9 2.12 0.15 12.5 5.2 0.52 199

N92898332 48.6 82.2 2.59 0.36 13.8 8.4 0.80 231

N92898333 55.3 33.5 2.27 0.14 16.2 4.5 0.53 217

N92898334 46.6 43.5 3.00 0.17 26.3 12.5 1.92 320

N92898335 29.8 15.2 3.42 0.13 21.4 6.4 0.53 210

N92898336 48.1 63.0 3.49 0.16 1.8 8.7 0.98 421

N92898337 60.9 104 5.79 0.79 4.8 25.6 2.11 469

N92898338 65.2 192 4.47 0.81 1.9 21.2 1.98 408

N92898339 54.2 592 2.92 0.58 17.4 15.8 0.90 350

N92898340 80.4 66.1 3.22 0.51 25.5 13.7 1.38 312

N92898341 81.3 70.1 3.35 0.53 26.3 14.2 1.42 315

N92898342 64.0 42.5 2.69 0.28 17.3 7.8 0.90 301

N92898343 79.7 60.2 3.35 0.52 24.7 13.9 1.44 361

N92898344 140 17.6 4.18 2.00 7.2 15.9 5.07 180

N92898345 69.8 47.3 2.75 0.36 19.9 9.5 1.09 265

N92898346 63.4 43.7 2.69 0.24 16.9 6.5 0.79 220

N92898347 62.6 39.6 2.43 0.27 18.1 7.0 0.87 222

N92898348 59.8 35.6 2.38 0.24 16.6 6.9 0.78 238

N92898349 129 161 2.83 0.30 15.3 6.2 1.21 216

N92898350 60.5 45.9 2.46 0.30 16.2 7.0 0.88 202

N92898351 63.3 39.3 2.47 0.28 17.2 7.0 0.89 225

N92898352 99.9 43.6 3.60 0.27 18.7 7.6 1.61 847

N92898353 66.2 40.0 2.63 0.22 24.9 5.7 0.70 220

N92898354 62.7 30.0 2.34 0.19 16.6 4.5 0.62 194

N92898355 56.9 29.5 2.33 0.22 15.1 5.3 0.77 212

N92898356 125 32.7 4.22 0.67 15.1 10.0 1.82 673

N92898357 60.2 35.8 2.40 0.21 15.3 5.7 0.79 193

N92898358 56.7 39.4 2.33 0.20 14.8 5.4 0.76 191

N92898359 55.2 40.8 2.35 0.21 15.2 5.0 0.82 528

Selitykset: ei analysoitu







2.1! tutos 2.1 jåi alle mååritysrajan

1.0> tulos jåi alle mååritysrajan 1.0

semikvantitatiivinen mååritys



Geotogian Tutkimuskeskus

Kemian taboratorio

Näytettnnus Mo

PPm

Tilaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

S

PPm

Sc

PPm

Sivu 9.3(48)

03-06-1992

Si

%




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1492898320 1.3 0.06 18.1 710 6 70 3.3 0.05

1492898321 1.0 0.05 20.1 692 8 146 3.3 0.06

1492898322 1.5 0.06 55.8 657 10 63 8.1 0.08

1492898323 2.1 0.06 33.6 723 10 267 4.8 0.05

1492898324 3.2 0.05 41.2 922 13 95 6.7 0.05

1192898325 1.3 0.06 35.8 639 7 294 4.0 0.05

1192898326 0.9 0.05 18.4 727 3 > 182 2.9 0.05

1192898327 0.7 0.06 18.3 689 4 5 > 3.3 0.05

1492898328 1.5 0.07 40.7 844 12 17 5.4 0.08

1492898329 1.2 0.06 15.8 712 5 5 > 3.0 0.05

1492898330 0.5> 0.05 14.2 697 6 5 2.2 0.06

1492898331 2.7 0.06 26.7 565 7 40 3.1 0.04

1192898332 0.5> 0.06 29.3 697 9 17 3.1 0.05

1492898333 1.0 0.06 19.7 764 6 15 3.8 0.04

1492898334 0.6 0.05 23.1 637 10 5 > 2.8 0.06

1492898335 0.6 0.11 11.6 289 12 97 5.3 0.05

1492898336 1.6 0.25 32.1 470 8 207 10.9 0.05

1492898337 1.8 0.23 130 544 8 197 8.9 0.07

1492898338 1.8 0.21 65.7 754 11 1600 9.3 0.09

1492898339 2.1 0.09 43.3 841 9 69 5.6 0.05

1492898340 0.9 0.07 41.3 669 12 24 6.1 0.06

1492898341 0.5> 0.07 43.9 680 11 12 6.4 0.06

1492898342 0.6 0.06 28.5 721 7 5 5.0 0.05

1492898343 0.5> 0.08 40.3 676 11 8 7.1 0.06

1192898344 0.5> 0.06 88.5 370 13 13 28.8 0.05

1192898345 0.6 0.08 32.2 667 8 7 5.3 0.05

1192898346 0.5> 0.07 29.0 724 10 5 > 4.7 0.05

1192898347 0.5> 0.07 26.5 670 8 8 4.4 0.05

1192898348 0.5 0.06 24.0 692 8 5 > 4.2 0.05

1192898349 0.5> 0.06 43.9 675 9 5 > 6.3 0.04

1492898350 0.6 0.05 26.4 703 7 7 4.0 0.06

1492898351 0.5> 0.06 27.4 726 7 5 > 4.3 0.07

1492898352 0.5 0.05 70.8 648 9 5 > 6.3 0.08

1492898353 0.5> 0.06 23.7 755 7 11 4.7 0.05

1192898354 0.5> 0.06 21.6 719 7 5 > 3.9 0.06

1492898355 0.5> 0.06 20.3 697 7 78 3.7 0.05

1492898356 0.5> 0.05 88.4 807 6 5 > 13.6 0.07

1492898357 0.5> 0.06 23.9 706 6 5 > 3.8 0.05

1192898358 0.5> 0.06 21.3 720 7 5 > 3.6 0.06

1192898359 0.6 0.06 25.6 751 5 5 > 4.2 0.05

Setitykset: ei anatysoitu







2.11 tutos 2.1 jäi alle måhritysrajan

	

1.0> tutos jåi atte måårttysrajan 1.0

	

7 semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Sr

PPm

Tilaus 47250

Th Ti

PPm PPm

v
PPm

r
PPm

Zn

PPm

Sivu 9.4(48)

03-06-1992

Au

ppb




511P 511P 511P 511P 511P 511P 521U

N92898320 14.6 5 1300 55.9 7.4 16.1 2.8

N92898321 11.1 6 1450 56.3 8.5 27.1 5.3

N92898322 7.8 5 2040 109 6.1 14.9 1.1

N92898323 12.1 8 1640 86.0 7.9 44.9 1.3

N92898324 9.2 9 1640 109 9.2 53.0 4.8

N92898325 11.3 3 1410 64.8 7.4 32.7 1.6

N92898326 11.9 5 1220 56.7 7.2 15.9 56.6

N92898327 12.2 5 1320 53.7 7.3 11.4 3.1

N92898328 13.8 6 1800 74.0 9.2 28.3 1.9

N92898329 12.9 5 1320 53.1 7.6 10.1 2.1

N92898330 8.6 3 962 47.9 5.5 8.0 4.1

N92898331 9.0 5 1030 49.4 6.4 12.3 4.7

N92898332 10.5 4 1410 60.8 6.6 19.0 8.0

N92898333 11.9 4 1240 56.9 8.1 11.3 3.0

N92898334 9.4 8 1250 47.6 6.9 24.0 4.2

N92898335 6.8 14 2690 127 4.5 16.2 0.3

N92898336 5.3 3 > 1560 138 7.1 19.2 0.5

N92898337 6.9 3 > 2230 130 6.5 28.0 0.3

N92898338 9.1 3 > 2460 111 5.9 25.9 7.4

N92898339 22.5 12 1580 64.2 11.1 26.6 1.9

N92898340 14.0 9 2060 80.3 9.8 31.9 3.4

N92898341 14.3 9 2120 83.5 10.1 32.8 1.8

N92898342 13.2 5 1580 68.0 8.2 17.4 2.6

N92898343 17.1 8 2280 84.3 10.2 30.0 1.7

N92898344 11.1 3 > 3940 231 3.2 6.5 1.5

N92898345 15.6 7 1980 71.3 9.1 22.2 5.7

N92898346 14.6 6 1670 65.6 8.6 16.3 3.5

N92898347 14.3 5 1710 63.4 8.3 18.0 1.9

N92898348 13.3 5 1560 62.2 7.9 15.8 1.8

N92898349 13.5 4 1910 73.4 7.5 13.9 4.5

N92898350 11.6 5 1410 62.4 7.4 17.0 8.4

N92898351 12.1 4 1550 64.6 8.0 16.6 2.5

N92898352 12.6 5 1410 84.5 11.6 12.5 4.3

N92898353 11.8 7 1760 71.5 9.8 16.4 2.7

N92898354 14.0 5 1570 62.4 8.1 13.0 2.2

N92898355 13.4 4 1470 60.8 8.0 13.1 2.4

N92898356 17.2 3 > 2280 168 10.4 11.9 7.4

N92898357 13.7 3 > 1520 61.7 7.5 14.3 7.9

N92898358 13.1 3 > 1380 59.6 7.4 13.2 2.1

N92898359 12.5 4 1340 59.4 8.0 13.3 9.8

Selitykset: - ei analysoitu




	

2.1! tulos 2.1 jai alle maäritysrajan

	

1.0> tulos jai alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian taboratorio

Nåytetunnus

N92898360

N92898361

N92898362

N92898363

N92898364

N92898365

N92898366

N92898367

N92898368

N92898369

N92898370

N92898371

N92898372

N92898373

N92898374

N92898375

N92898376

N92898377

N92898378

N92898379

N92898380

N92898381

N92898382

N92898383

N92898384

N92898385

N92898386

N92898387

N92898388

N92898389

N92898390

N92898391

N92898392

N92898393

N92898394

N92898395

N92898396

N92898397

N92898398

N92898399




Titaus 47250




Sivu 10.1(48)

03-06-1992

Ag Al As B Ba Ca Cd Co

ppm % ppm ppm ppm % ppm PPm
511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

0.5> 0.66 3 > 3 > 36.6 0.53 0.3> 10.0

0.5> 0.72 3 > 4 39.9 0.47 0.3> 10.1

0.5> 0.74 3 > 3 > 38.7 0.44 0.3> 9.3

0.5> 0.71 4 4 39.9 0.56 0.3> 10.3

0.5> 0.65 3 > 4 45.6 0.57 0.3> 10.5

0.5> 0.83 3 > 3 51.9 0.81 0.3> 13.1

0.5> 0.60 3 > 3 31.4 0.74 0.3> 10.0

0.5> 0.55 3 > 4 30.5 0.80 0.3> 9.4

0.5> 0.42 3 > 3 24.8 0.72 0.3> 6.5

0.5> 0.51 3 > 3 32.9 0.69 0.3> 8.0

0.5> 1.25 3 > 4 55.3 0.62 0.3> 11.9

0.5> 0.56 3 > 3 > 22.9 0.02 0.3> 4.3

0.5> 1.74 6 3 > 33.0 0.42 0.3> 15.9

0.5> 1.53 3 > 3 60.3 0.43 0.3> 17.4

0.5> 0.77 3 > 3 > 39.0 0.67 0.3> 12.1

0.5> 0.87 3 > 3 > 42.6 0.58 0.3> 11.5

0.5> 1.79 3 > 3 > 43.9 0.68 0.3> 15.8

0.5> 1.28 3 > 3 > 36.2 1.08 0.3> 14.7

0.5> 0.63 3 > 3 > 34.4 0.47 0.3> 8.1

0.5> 0.63 3 > 3 > 35.0 0.48 0.3> 8.1

0.5> 1.78 9 3 > 52.5 0.57 0.3> 59.8

0.5> 1.66 3 > 3 > 81.8 0.83 0.3> 24.6

0.5> 1.02 3 > 3 > 55.4 0.80 0.3> 13.8

0.5> 1.03 3 > 3 > 53.0 0.86 0.3> 13.7

0.5> 0.93 3 > 3 > 49.0 0.82 0.3> 11.9

0.5> 0.96 3 > 3 > 54.7 0.87 0.3> 12.1

0.5> 1.79 3 > 3 > 76.1 1.20 0.7 27.4

0.5> 1.00 3 > 3 > 55.2 0.55 0.3> 11.1

0.5> 0.87 3 > 3 45.5 0.79 0.3> 12.3

0.5> 0.84 3 > 3 > 44.6 0.95 0.4 10.8

0.5> 0.92 3 > 3 > 50.7 0.86 0.3> 15.1

0.5> 0.90 3 > 3 > 34.4 0.53 0.3> 8.1

0.5> 0.73 3 > 3 > 36.5 0.76 0.3> 9.8

0.5> 0.90 3 > 3 > 41.0 0.81 0.3> 9.5

0.5> 0.70 3 > 3 > 38.8 0.82 0.3> 8.8

0.5> 0.73 3 > 3 > 38.7 0.81 0.3> 9.4

0.5> 0.64 3 > 3 > 37.7 0.66 0.3 9.8

0.5> 0.85 3 3 > 52.8 0.56 0.3> 10.4

0.5> 1.04 3 > 3 > 54.0 0.65 0.3> 14.5

0.5> 0.77 3 > 3 > 38.9 0.51 0.3> 10.4

Selitykset: - ei anatysoitu

	

2.1! tulos 2.1 jäi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jåi alle nåäritysrajan 1.0

? semikvantitatiivinen mååritys



GeologianTutkimuskesk
us

Kemian laboratorio

Naytetunnus
Cr

ppm

Tilaus47250

Cu Fe

ppm %

K


%

La

ppm

Li

ppm

Mg

%

Sivu 10.2(48)

03-06-1992

Mn

ppm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

N92898360
53.5 28.0 2.18 0.18 14.8 5.0 0.63 190

N92898361
58.9 31.5 2.29 0.20 15.2 5.1 0.61 218

N92898362
57.4 31.0 2.27 0.14 15.3 4.8 0.57 201

N92898363
54.8 32.5 2.30 0.18 15.9 4.1 0.59 234

N92898364
52.3 53.5 2.31 0.20 16.8 5.2 0.55 257

N92898365
54.8 42.0 2.46 0.28 16.2 6.3 0.76 243

N92898366
53.1 36.9 2.14 0.15 14.1 3.8 0.58 169

N92898367
48.3 27.0 2.07 0.14 13.3 3.1 0.56 173

N92898368
46.4 20.4 1.92 0.10 12.5 2.3 0.47 132

N92898369
48.7 28.7 2.02 0.13 12.8 3.4 0.52 156

N92898370
58.0 25.2 2.85 0.66 11.7 9.4 1.39 702

N92898371
94.9 4.0 1.28 0.09 3.6 3.3 0.48 226

N92898372
30.2 44.8 4.53 0.32 1.8 11.2 1.10 271

N92898373
83.5 30.5 3.96 0.15 22.7 14.4 0.95 582

N92898374
51.6 32.4 2.16 0.18 16.1 5.1 0.62 214

N92898375
57.1 71.9 2.43 0.20 21.7 7.4 0.66 227

N92898376
63.7 202 3.94 0.26 6.0 15.5 1.06 536

N92898377
37.1 44.5 2.89 0.35 1.8 4.7 0.83 330

N92898378
51.5 30.8 2.13 0.12 13.6 3.1 0.44 184

N92898379
51.2 37.6 1.99 0.12 14.3 4.2 0.53 175

N92898380
86.5 529 4.81 0.18 34.4 12.8 1.23 479

N92898381
89.5 94.5 4.24 0.84 14.4 12.4 1.62 337

N92898382
62.8 53.7 2.55 0.33 16.7 7.9 0.99 274

N92898383
80.3 146 2.68 0.31 17.3 7.4 1.05 244

N92898384
61.2 36.9 2.50 0.26 17.5 6.7 0.88 229

N92898385
62.7 40.6 2.50 0.28 18.2 7.0 0.92 256

N92898386
106 247 4.59 0.92 12.5 14.0 1.71 394

N92898387
64.4 38.8 2.50 0.23 18.4 6.2 0.74 245

N92898388
64.6 36.5 2.48 0.25 15.7 6.3 0.88 212

N92898389
58.9 39.6 2.43 0.28 15.7 6.7 0.89 223

N92898390
59.5 128 2.78 0.34 14.5 8.1 0.98 207

N92898391
71.8 22.7 2.71 0.32 13.5 4.0 1.08 143

N92898392
56.6 30.7 2.15 0.21 14.0 5.3 0.79 180

N92898393
63.1 36.2 2.47 0.23 18.4 6.1 1.00 259

N92898394
56.6 29.1 2.20 0.21 15.6 4.8 0.72 185

N92898395
60.9 30.3 2.39 0.23 15.5 5.0 0.75 178

N92898396
55.8 28.9 2.19 0.20 14.9 4.5 0.65 165

N92898397
56.6 28.3 2.36 0.19 21.0 6.0 0.66 206

N92898398
63.5 58.4 2.82 0.27 18.8 7.2 0.84 283

N92898399
63.4 33.3 2.48 0.20 17.6 5.0 0.63 206

Selitykset: ei analysoitu







2.1! tulos2.1 jäi alle mååritysrajan

	

1.0, tulos jåi alle måårity
srajan1.0

	

? semikvantitatiivinenma
aritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus Mo

PPm

Tilaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

S

PPm

Sc

PPm

Sivu 10.3(48)

03-06-1992

Si

%




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1192898360 0.5> 0.05 20.4 704 5 5 > 3.5 0.04

1192898361 0.5> 0.05 21.6 741 6 5 > 3.7 0.05

1192898362 1.0 0.05 20.7 703 5 10 3.9 0.05

1192898363 0.5> 0.07 19.6 733 7 5 4.2 0.05

1192898364 0.5> 0.06 23.6 802 6 6 3.5 0.05

1192898365 0.5 0.08 26.2 777 8 10 4.2 0.05

1192898366 0.5> 0.05 18.8 732 4 5 3.1 0.04

1192898367 0.5> 0.06 17.9 731 5 11 3.0 0.04

1192898368 0.7 0.05 13.7 759 5 166 2.4 0.04

1192898369 0.5> 0.05 14.7 716 5 121 2.8 0.04

1192898370 0.5> 0.05 20.8 684 8 103 3.2 0.05

1192898371 0.6 0.03 15.1 70 6 53 3.2 0.05

1192898372 1.0 0.08 41.2 377 12 221 3.3 0.05

1192898373 0.7 0.05 41.6 809 7 53 9.4 0.08

1192898374 0.7 0.07 22.2 771 6 86 3.7 0.05

1192898375 0.5> 0.07 24.5 801 10 26 4.6 0.04

1192898376 1.3 0.09 32.3 445 14 163 6.1 0.08

1192898377 0.7 0.17 21.6 365 11 304 8.7 0.05

1192898378 1.1 0.06 17.5 790 6 10 2.9 0.04

1192898379 0.7 0.06 16.3 723 4 10 3.4 0.04

1192898380 1.9 0.08 57.7 789 14 2820 7.5 0.07

1192898381 0.5> 0.06 53.0 635 10 44 4.9 0.06

1192898382 0.6 0.06 31.1 681 9 22 4.4 0.06

1192898383 0.5 0.07 32.8 694 6 54 4.6 0.05

1192898384 0.5 0.07 26.0 693 7 38 4.6 0.05

1192898385 0.5 0.07 26.0 711 9 31 4.6 0.06

1192898386 0.9 0.07 71.4 576 9 129 4.8 0.06

1192898387 0.5> 0.06 24.0 750 6 35 4.4 0.05

1192898388 0.5> 0.06 25.8 687 7 31 4.1 0.05

1192898389 0.6 0.06 23.9 696 5 118 4.1 0.05

1192898390 0.6 0.05 30.5 690 6 60 4.0 0.05

1192898391 0.5> 0.04 28.2 665 7 5 > 8.0 0.05

1192898392 0.5> 0.06 22.4 678 6 8 3.7 0.05

1192898393 0.5 0.06 25.9 688 6 7 5.6 0.05

1192898394 0.5> 0.07 19.3 738 6 99 3.6 0.05

1192898395 0.5> 0.06 21.4 728 7 5 > 4.1 0.05

1192898396 1.6 0.05 19.8 714 8 15 2.9 0.03

1192898397 1.9 0.07 22.0 792 10 16 4.0 0.03

1192898398 2.2 0.08 30.8 695 11 24 5.6 0.04

1192898399 1.8 0.06 23.6 722 9 12 3.9 0.03

Selitykset: - ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

	

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian taboratorio

Nåytetunnus

1492898360

1492898361

1492898362

1492898363

1492898364

1492898365

1492898366

1492898367

1492898368

1492898369

1492898370

1492898371

1492898372

1492898373

1492898374

1492898375

1492898376

1492898377

1192898378

1492898379

1492898380

1492898381

1492898382

1492898383

1492898384

1492898385

1492898386

1492898387

1492898388

1492898389

1492898390

1492898391

1492898392

1492898393

1492898394

1492898395

1492898396

1492898397

1492898398

1492898399

Sr

PPm

Tilaus 47250

Th Ti

PPm PPm

v
PPm

r
PPm

2n

PPm

Sivu 10.4(48)

03-06-1992

Au

ppb

511P 511P 511P 511P 511P 511P 521U

10.9 5 1280 56.3 6.9 13.3 3.0

11.3 4 1350 59.3 7.4 13.8 3.7

12.4 3 1280 57.6 8.4 12.6 2.5

15.8 3 1570 61.9 8.3 13.8 10.1

14.2 5 1370 61.6 7.9 16.3 2.1

15.9 16 1630 65.6 7.9 24.0 1.8

13.0 3 > 1320 56.6 7.1 11.4 2.6

12.9 3 > 1300 56.5 7.2 11.4 5.9

11.1 3 > 1070 51.9 6.5 8.2 12.3

12.2 3 > 1160 54.0 6.7 12.2 1.8

9.5 4 1430 59.3 5.9 18.0 3.7

2.1 3 > 632 102 0.9 5.8 0.3

3.5 3 > 4420 226 3.3 22.8 1.1

11.2 7 1060 116 10.8 14.5 3.2

13.7 4 1340 59.5 7.8 15.0 1.4

14.1 10 1610 64.6 9.8 16.5 3.6

15.0 3 > 2220 108 5.7 20.2 2.0

9.0 3 > 1910 113 5.7 19.3 15.9

12.5 3 1290 55.3 6.9 10.6 1.1

11.7 4 1240 53.9 7.7 10.0 4.1

13.1 3 > 1220 106 17.5 18.5 10.0

10.4 4 1940 107 6.9 26.0 2.1

13.5 5 1660 67.8 7.9 22.1 2.6

15.3 4 1880 70.9 8.5 18.4 3.8

15.2 6 1680 67.4 8.3 17.6 2.6

15.7 5 1760 67.5 8.5 18.6 4.6

12.3 3 > 2220 184 7.1 30.3 4.1

14.8 6 1660 65.6 8.9 17.5 3.2

13.0 4 1520 64.3 7.7 15.4 1.5

13.2 4 1460 63.4 7.6 15.4 178

10.8 3 1340 67.7 7.0 17.1 3.1

11.3 5 1270 74.4 6.2 9.4 1.8

11.8 5 1380 58.6 7.0 13.9 3.3

13.7 5 1410 62.4 8.6 12.8 2.1

14.2 5 1560 60.3 8.1 14.2 2.3

13.7 6 1570 65.7 7.9 13.1 1.5

10.8 5 1230 51.9 6.5 12.1 3.2

18.5 7 1670 58.7 9.3 15.7 1.0

15.4 5 1830 68.8 9.4 19.9 1.4

13.1 7 1460 58.6 7.8 13.0 6.2

Setitykset: - ei anatysoitu

	

2.11 tulos 2.1 jåi alle maéritysrajan

	

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

? semikvantitatiivinen mååritys



Ceologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Ag

PPm

Titaus 47250

AL As

% PPm

B

PPm

Ba

PPm

Ca

%

Cd

PPm

Sivu 11.1(48)

03-06-1992

Co

PPm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1192898400 0.5> 0.82 5 3 > 45.5 1.61 0.4 19.9

1192898401 0.5> 0.70 8 3 > 39.8 1.08 0.3> 11.8

1192898402 0.5> 0.79 10 3 > 42.7 0.84 0.3> 12.3

1192898403 0.5> 0.72 4 3 > 25.4 0.89 0.3> 8.7

1192898404 0.5> 0.54 4 3 > 29.5 0.70 0.3> 8.2

1192898405 0.5> 0.69 3 > 3 > 39.8 0.47 0.3> 9.9

1192898406 0.5> 0.62 6 5 35.8 0.42 0.3> 9.2

1192898407 0.5> 0.76 3 > 4 41.5 0.52 0.3> 9.7

1192898408 0.5> 1.01 4 3 > 55.9 0.81 0.3 13.7

1192898409 0.5> 0.86 4 3 65.1 1.16 0.3> 15.8

1192898410 0.5> 1.04 3 > 3 > 54.8 0.82 0.3> 12.9

1192898411 0.5> 0.87 7 3 > 48.2 0.86 0.3> 11.8

1192898412 0.5> 0.95 4 3 > 62.2 0.77 0.3> 14.9

1192898413 0.5> 0.94 7 3 > 52.2 0.77 0.3> 11.6

1192898414 0.5> 0.94 6 3 > 50.5 0.82 0.3> 11.3

1192898415 0.5> 0.90 7 3 > 46.3 0.49 0.3> 10.9

1192898416 0.5> 0.72 5 3 > 38.1 0.80 0.3> 11.3

1192898417 0.5> 0.76 3 > 4 44.1 0.88 0.3> 11.1

1192898418 0.5> 0.69 3 > 3 > 38.1 0.75 0.3> 9.9

1192898419 0.5> 0.69 3 > 3 > 39.9 0.82 0.3> 8.7

1192898420 0.5> 0.69 3 > 3 > 39.8 0.81 0.3> 8.9

1192898421 0.5> 0.81 5 3 > 37.5 0.81 0.3> 8.9

1192898422 0.5> 0.70 4 3 38.9 0.48 0.3> 9.3

1192898423 0.5> 0.73 4 3 > 40.9 0.53 0.3> 9.6

1192898424 0.5> 0.82 3 3 > 43.6 0.54 0.3> 10.5

1192898425 0.5> 0.70 3 > 3 41.8 0.49 0.3> 10.6

1192898426 0.5> 0.99 5 3 > 70.4 0.48 0.3> 11.7

1192898427 0.5> 0.65 3 > 3 > 33.7 0.75 0.3> 10.3

1192898428 0.5> 0.66 5 4 35.7 0.74 0.3> 9.7

1192898429 0.5> 0.66 3 > 3 > 39.5 0.52 0.3> 9.8

1192898430 0.5> 0.57 3 3 > 33.9 0.74 0.3> 8.8

1192898431 0.5> 0.68 3 > 3 > 37.8 0.52 0.3> 10.2

1192898432 0.5> 1.94 4 3 > 71.1 0.36 0.3> 29.6

1192898433 0.5> 1.43 3 > 3 > 54.4 0.58 0.3> 16.8

1192898434 0.5> 1.29 3 > 3 > 72.6 4.85 0.3> 16.2

1192898435 0.5> 1.69 3 > 3 > 93.0 0.85 0.3> 19.5

1192898436 0.5> 1.47 3 > 3 > 63.1 0.64 0.5 23.1

1192898437 0.5> 1.76 4 3 > 112 1.23 0.3> 20.2

1192898438 0.5> 3.44 5 3 > 61.0 1.03 0.3> 53.7

1192898439 0.5> 0.44 5 3 14.5 0.06 0.3> 28.1

Selitykset: - ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jäi aLle mååritysrajan

	

1.0> tulos jåi aLLe mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Cr

PPm

Tilaus 47250

Cu Fe

ppm %

K

%

La

PPm

Li

PPm

mg

%

Sivu 11.2(48)

03-06-1992

Mn

ppm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1492898400 59.7 69.3 2.69 0.41 12.4 5.9 0.80 245

1492898401 53.0 33.7 2.52 0.25 16.2 5.2 0.69 234

1492898402 53.1 37.7 2.40 0.22 16.6 5.7 0.76 221

1492898403 55.9 21.7 2.57 0.09 15.3 3.8 0.83 181

1492898404 52.1 23.5 2.17 0.13 14.6 3.1 0.55 162

1492898405 52.5 32.3 2.25 0.16 16.6 4.7 0.55 209

1492898406 49.4 25.8 2.42 0.12 15.6 3.7 0.50 272

1492898407 59.1 32.2 2.33 0.20 16.5 5.4 0.65 194

1492898408 66.2 41.5 2.75 0.28 21.2 7.9 0.97 243

1492898409 59.2 38.1 2.94 0.22 19.0 5.7 0.97 626

1492898410 65.4 42.1 2.72 0.30 19.1 7.8 0.99 243

1492898411 57.7 42.3 2.49 0.26 17.7 6.4 0.83 227

1492898412 58.7 42.7 3.07 0.23 20.2 6.7 0.88 1470

1492898413 63.4 36.9 2.54 0.27 19.6 7.0 0.87 221

1492898414 60.5 35.0 2.54 0.26 18.1 7.2 0.90 225

1492898415 59.9 44.1 2.45 0.22 17.3 5.7 0.69 205

1492898416 56.6 34.6 2.33 0.20 15.5 5.2 0.79 200

1492898417 58.2 33.5 2.41 0.22 16.8 5.3 0.81 195

1492898418 54.6 33.5 2.24 0.19 16.8 4.5 0.68 181

1492898419 51.8 24.5 2.19 0.21 16.5 4.6 0.71 187

1492898420 55.6 25.7 2.22 0.21 16.6 4.6 0.72 190

1492898421 54.3 23.4 2.31 0.20 18.0 5.8 0.83 177

1492898422 54.7 22.7 2.24 0.13 19.4 4.5 0.54 215

1492898423 55.6 27.6 2.31 0.16 18.0 4.1 0.60 215

1492898424 60.7 34.1 2.44 0.19 18.8 5.0 0.66 228

1492898425 54.9 29.1 2.26 0.18 16.0 4.5 0.60 229

1492898426 62.6 36.4 2.50 0.27 19.5 7.7 0.75 223

1492898427 53.8 29.7 2.22 0.17 15.8 4.7 0.65 175

1492898428 51.4 25.4 2.18 0.18 14.5 4.4 0.66 170

1492898429 53.2 28.6 2.29 0.16 16.5 4.0 0.53 216

1492898430 48.9 25.6 2.10 0.15 14.9 3.5 0.55 159

1492898431 58.8 30.6 2.43 0.14 16.3 3.7 0.52 217

1492898432 73.5 43.5 3.06 0.32 20.3 13.1 0.96 970

1492898433 45.1 42.8 3.86 0.57 22.1 8.9 1.44 268

1492898434 54.2 42.3 3.25 0.37 18.5 11.1 3.68 626

1492898435 147 65.1 4.61 0.52 26.1 14.2 1.64 365

1492898436 74.9 113 3.09 0.76 21.6 11.3 1.46 287

1492898437 62.9 110 3.64 0.44 21.9 12.0 1.28 366

1492898438 723 65.8 9.37 1.82 7.7 16.3 5.05 410

1492898439 19.6 578 2.98 0.05 33.7 1.5 0.19 85.3

Selitykset: ei analysoitu







2.1! tutos 2.1 jäi alle mååritysrajan

	

1.0> tutos jäi alle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Mo

PPm

Tilaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

S

PPm

Sc

PPm

Sivu 11.3(48)

03-06-1992

Si

%
511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1.6 0.05 37.5 722 16 116 3.4 0.03
1.8 0.06 19.2 1050 10 23 3.3 0.03
1.6 0.06 22.4 741 10 19 3.8 0.03
2.0 0.05 14.4 824 7 22 2.4 0.04
1.8 0.06 15.3 745 8 11 2.9 0.03

1.7 0.06 19.3 714 10 11 3.7 0.03
1.7 0.05 21.8 718 8 14 3.3 0.03
1.2 0.06 21.3 724 8 15 3.7 0.04
1.6 0.07 28.2 797 13 33 4.4 0.04
1.9 0.07 30.9 1450 9 23 5.5 0.04

1.8 0.07 27.7 712 12 23 4.8 0.04
1.8 0.07 24.3 718 9 23 4.3 0.03
2.6 0.07 28.7 766 12 32 6.8 0.04
2.0 0.07 24.7 708 11 21 4.3 0.04
1.7 0.07 25.2 700 11 27 4.5 0.03

1.4 0.06 23.3 712 9 15 4.3 0.03
1.8 0.05 23.6 692 9 9 3.4 0.03
1.9 0.06 23.0 684 10 15 3.8 0.04
1.8 0.06 19.5 690 8 10 3.4 0.04
1.5 0.06 18.7 692 9 91 3.5 0.03

1.8 0.06 20.7 692 8 92 3.5 0.03
1.6 0.06 19.6 692 10 66 3.4 0.04
1.6 0.06 18.3 713 9 7 3.7 0.04
1.4 0.07 19.2 724 9 7 4.0 0.04
2.4 0.07 23.5 704 10 8 4.3 0.03

1.8 0.06 20.1 684 7 6 3.7 0.03
1.5 0.06 26.2 763 12 9 3.9 0.06
1.3 0.06 19.2 698 7 6 3.3 0.04
1.1 0.07 20.2 674 9 9 3.3 0.04
1.7 0.07 18.2 736 9 6 3.8 0.05

1.3 0.07 17.3 711 9 6 3.0 0.09
2.7 0.07 20.5 710 8 8 3.8 0.04
4.6 0.06 38.3 802 20 91 4.9 0.05
2.7 0.07 49.5 753 15 10 6.2 0.07
1.7 0.06 42.7 605 12 5 > 5.3 0.05

2.4 0.08 54.7 687 17 81 6.6 0.04
3.0 0.06 50.5 481 15 88 3.5 0.04
2.4 0.17 40.7 772 17 216 7.5 0.04
4.9 0.04 190 521 24 30 4.5 0.03

32.2 0.06 52.6 308 9 4180 10.7 0.04

Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus

1192898400

1192898401

1192898402

1192898403

N92898404

1192898405

1192898406

1192898407

1192898408

1192898409

1192898410

1192898411

1192898412

1192898413

1192898414

1192898415

1192898416

1192898417

1192898418

1192898419

1192898420

1192898421

N92898422

1192898423

1192898424

1192898425

1192898426

1192898427

1192898428

1192898429

1192898430

1192898431

1192898432

1192898433

1192898434

N92898435

1192898436

1192898437

1192898438

1192898439

Selitykset: - ei analysoitu

2.1! tulos 2.1 jåi alle mååritysrajan

1.0> tulos jåi alle mååritysrajan 1.0

? semikvantitatiivinen mååritys



GeotogianTutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Sr

PPm

Titaus47250

Th Ti

PPm PPm

V

PPm

Y

PPm

2n

PPm

Sivu 11.4(48)

03-06-1992

Au

ppb




511P 511P 511P 511P 511P 511P 5211J

N92898400 13.1 3 1490 73.5 7.3 53.3 2.0

N92898401 14.1 5 1310 62.3 7.2 12.7 0.9

N92898402 14.8 4 1500 56.4 7.8 14.2 3.4

N92898403 12.3 6 1240 54.4 7.3 12.6 0.9

N92898404 13.2 4 1340 52.5 7.2 9.7 6.1

N92898405 13.2 7 1330 52.6 8.3 12.0 7.3

N92898406 10.8 6 1170 50.2 7.0 10.1 2.4

N92898407 13.0 4 1510 56.6 7.9 13.7 2.3

N92898408 15.5 8 1760 65.2 8.6 18.9 2.1

N92898409 17.3 6 1420 58.3 13.0 15.2 1.5

N92898410 14.9 6 1780 65.1 8.6 18.9 3.0

N92898411 15.2 6 1640 60.1 8.2 15.9 1.6

N92898412 16.5 7 1590 69.7 13.1 14.7 3.0

N92898413 15.5 6 1770 61.9 8.7 17.4 21.4

N92898414 15.9 5 1800 61.5 8.5 17.3 2.7

N92898415 13.7 6 1500 57.3 8.2 14.9 2.8

N92898416 11.1 6 1186 55.2 6.5 12.1 7.0

N92898417 13.0 5 1430 57.8 7.6 13.4 2.5

N92898418 13.4 4 1510 56.6 7.7 12.8 2.3

N92898419 13.8 6 1450 56.0 7.7 12.8 4.6

N92898420 13.8 7 1466 56.2 7.7 12.8 3.3

N92898421 13.8 5 1520 55.4 8.0 15.1 1.7

N92898422 14.5 6 1480 55.9 8.8 11.9 2.7

N92898423 15.0 7 1540 58.2 8.9 13.3 3.8

N92898424 16.8 7 1620 60.3 8.7 14.4 2.4

N92898425 13.4 5 1400 55.5 7.5 12.7 6.2

N92898426 15.7 7 1520 59.6 8.2 18.4 2.1

N92898427 13.3 5 1430 55.2 7.5 12.3 0.4

N92898428 13.4 5 1430 55.3 7.4 11.6 2.8

N92898429 14.4 3 1410 56.2 8.1 11.8 2.3

N92898430 13.4 4 1340 52.7 7.3 11.2 3.4

N92898431 14.8 6 1500 57.3 8.4 11.7 2.2

N92898432 13.1 10 1520 66.5 6.7 25.6 2.1

N92898433 20.3 4 2350 141 10.0 15.1 34.5

N92898434 18.0 7 1520 62.3 9.4 22.0 11.7

N92898435 15.2 7 2320 101 10.5 33.4 3.3

N92898436 7.7 7 1420 65.7 5.9 17.4 2.8

N92898437 21.3 5 2710 98.0 11.6 35.5 2.2

N92898438 9.4 3 > 5820 228 5.4 52.7 1.9

N92898439 2.1 26 429 28.5 3.9 5.5 24.2

Setitykset: - ei analysoitu




	

2.1! tutos2.1 jäi alle mååritysrajan

	

1.0> tutos jål atte mååritysrajan1.0

	

? sernikvantitatiivinenmååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Nåytetunnus Ag

ppm

Tilaus 47250

AL As

% ppm

B

ppm

Ba

ppm

Ca

%

Cd

ppm

Sivu 12.1(48)

03-06-1992

Co

ppm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1192898440 0.5> 1.62 7 3 > 86.1 0.98 0.3> 19.5

N92898441 0.5> 1.19 5 3 > 64.1 0.86 0.3> 13.3

1192898442 0.5> 1.25 5 3 > 64.3 0.90 0.3> 15.5

1192898443 0.5> 0.53 13 7 67.6 5.65 0.3> 539

1192898444 0.5> 1.55 3 > 3 70.3 5.77 0.3> 19.9

1192898445 0.5> 1.17 4 3 > 62.8 0.89 0.3> 15.0

1192898446 0.5> 0.95 3 > 3 > 50.1 1.01 0.3> 12.8

1492898447 0.5> 2.00 5 3 > 51.7 1.13 0.3> 22.1

119289e448 0.5> 1.21 3 > 3 > 57.5 1.08 0.3> 19.5

1192898449 0.5> 0.99 5 3 > 53.8 1.00 0.3> 14.1

1192898450 0.5> 0.69 3 > 3 > 41.0 0.69 0.3> 10.5

1192898451 0.5> 0.83 4 3 > 47.2 1.01 0.3> 12.5

1192898452 0.5> 0.89 3 > 3 > 43.1 1.06 0.3> 12.4

1192898453 0.5> 0.78 5 3 > 39.8 1.43 0.3> 11.4

1192898454 0.5> 0.75 3 > 3 > 40.4 0.78 0.3> 10.0

1192898455 0.5> 0.70 4 3 > 39.0 0.67 0.3> 11.3

1192898456 0.5> 0.59 3 > 3 > 36.8 0.74 0.5 7.7

1192898457 0.5> 1.15 3 > 3 > 63.0 1.16 0.5 17.3

1192898458 0.5> 0.75 3 > 3 51.2 0.57 0.4 9.8

Selitykset: - ei analysoitu







2.1! tulos 2.1 jåi aLle määritysrajan

	

1.0> tulos jäi alle mååritysrajan 1.0

	

? sendkvantitatiivinen mååritys

(



Geolcgian Tutkimuskeskus

Kemian taboratorio




Titaus 47250




Sivu 12.2(48)

03-06-1992

Näytetunnus Cr Cu Fe K La Li Mg Mn




ppm ppm % % ppm ppm % ppm




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

1192898440 84.4 78.3 3.77 0.56 24.3 12.9 1.53 375

1192898441 68.1 42.5 2.84 0.33 20.3 9.2 1.14 266

1192898442 87.5 49.0 3.08 0.39 20.4 9.6 1.22 284

1192898443 23.9 91.3 14.4 0.29 11.5 6.5 0.65 555

1192898444 65.9 67.1 3.52 0.55 17.1 11.6 2.31 787

1192898445 67.7 54.0 2.88 0.34 19.2 9.1 1.12 298

1192898446 56.8 43.2 2.47 0.28 17.7 7.8 1.00 240

1192898447 113 36.2 4.31 0.47 16.6 8.2 2.42 935

1192898448 68.3 57.6 3.28 0.33 19.5 9.0 1.19 268

1492898449 67.2 45.2 2.74 0.28 18.8 7.0 1.01 285

1192898450 73.2 28.6 2.43 0.16 16.1 4.3 0.56 364

1192898451 58.9 36.1 2.55 0.24 17.7 5.4 0.88 249

1492898452 58.9 33.2 2.59 0.28 17.5 5.9 0.94 232

1192898453 57.0 35.9 2.42 0.21 15.9 5.4 1.14 252

1192898454 57.9 31.0 2.34 0.19 17.4 5.1 0.71 208

1192898455 54.4 37.9 2.42 0.20 16.3 5.0 0.67 189

1192898456 47.2 25.0 1.99 0.18 13.9 4.3 0.63 154

1192898457 68.0 96.6 3.24 0.35 15.8 12.1 1.23 263

1192898458 54.2 34.7 2.31 0.23 46.4 6.5 0.65 138

Setitykset: - ei analysoitu







2.1! tutos 2.1 JÖI alle mååritysrajan

	

1.0> tutos jåi alle mååritysrajan 1.0

	

? sernikvantitatiivinenmååritys



1 i.

Geotogian Tutkimuskeskus

Kemian taboratorio

Nåytetunnus Mo

PPm

Titaus 47250

Na Ni

% PPm

P

PPm

Pb

PPm

S

PPm

Sc

PPm

Sivu 12.3(48)

03-06-1992

Si

%




511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P 511P

N92898440 2.9 0.08 44.6 635 17 154 6.6 0.04

1192898441 1.9 0.09 32.2 643 13 10 5.5 0.04

1192898442 2.3 0.08 38.1 667 13 22 5.3 0.04

1192898443 8.2 0.05 63.3 664 10 636 0.7 0.41

N92898444 2.0 0.07 48.6 683 13 636 6.3 0.04

N92898445 2.4 0.06 34.4 690 12 44 5.2 0.04

1192898446 1.9 0.06 30.6 676 10 9 4.3 0.03

1192898447 2.3 0.07 55.9 646 17 5 21.4 0.05

N92898448 2.5 0.07 36.2 999 14 45 6.6 0.04

N92898449 2.1 0.07 30.8 699 12 8 4.7 0.04

N92898450 1.6 0.08 21.9 790 9 16 4.3 0.04

N92898451 1.4 0.07 24.2 709 9 8 4.2 0.04

N92898452 1.8 0.07 24.9 712 10 5 4.6 0.04

N92898453 1.0 0.06 24.5 680 10 6 4.0 0.04

N92898454 1.1 0.06 20.4 725 10 11 3.7 0.04

N92898455 1.9 0.06 23.1 735 7 25 3.7 0.03

N92898456 0.5> 0.05 17.9 741 5 255 2.9 0.04

1192898457 0.9 0.07 41.9 686 7 1070 4.8 0.04

N92898458 0.5> 0.06 21.2 771 7 74 4.1 0.04

Setitykset: - ei analysoitu







2.11 tutos 2.1 jbi atte mååritysrajan

	

1.0> tutos jäi atle mååritysrajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys



Geologian Tutkimuskeskus

Kemian laboratorio

Näytetunnus Sr

PPm

Titaus 47250

Th Ti

PPm PPm

V

PPm

Y

PPm

2n

PPm

Sivu 12.4(48)

03-06-1992

Au

ppb




511P 511P 511P 511P 511P 511P 521U

1192898440 15.8 8 2180 93.5 10.0 28.4 2.4

1192898441 17.0 6 2010 70.2 9.3 22.5 2.4
1192898442 16.5 6 2260 75.9 9.3 23.5 1.7

1192898443 47.3 3 > 3110 132 19.5 3.0 7.8
1192898444 20.9 8 2140 93.5 8.1 21.5 6.2

1192898445 13.8 6 1670 68.8 8.5 20.3 2.7

1192898446 11.5 7 1320 58.5 7.2 16.2 1.7

1192898447 13.0 3 > 1690 153 13.4 14.3 16.8

1192898448 14.3 6 1550 80.3 9.2 19.0 6.5

1192898449 14.9 7 1690 81.8 8.5 17.4 4.4

1192898450 14.5 7 1750 62.9 10.1 11.3 2.5
1192898451 14.5 5 1570 62.3 8.3 14.1 2.3

1192898452 14.9 5 1610 64.1 8.2 14.2 1.4

1192898453 14.3 5 1420 57.4 7.8 13.1 1.5

1192898454 14.5 4 1580 59.6 8.1 13.3 2.0

1192898455 12.6 4 1380 58.0 8.5 12.9 1.6

1192898456 11.0 4 1070 49.8 6.3 11.6 3.6

1192898457 13.3 5 1770 83.4 8.6 34.6 1.8

1192898458 12.9 16 1450 59.2 9.0 15.2 1.1

Setitykset: - ei analysoitu




	

2.1! tutos 2.1 jäi atte matirityårajan

	

1.0> tutos jdi atle måtirityårajan 1.0

	

? semikvantitatiivinen mååritys




















